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1 Vorbemerkung

1.1 Veranlassung, Auftragserteilung

Die Gemeinde Fleischwangen beabsichtigt die ErschlieBung des Baugebiets ,,Bildeschle” im Nord-

westen von Fleischwangen im Landkreis Ravensburg (Lage siche Ubersichtslageplan in Anlage 1).

Unser Ingenieurbiiro wurde durch Herrn Biirgermeister Egger mit der Durchfiihrung eines Baugrund-

und ErschlieBungsgutachten beauftragt.

Die Untersuchungen sollen Angaben zur Baugrundsituation, zur Griindung der Gebaude, zur Versi-
ckerung von Niederschlagswasser und zur Vorklassifizierung von Aushubmaterial beziiglich der Ver-
wertung ermoglichen. Das Bauvorhaben ist nach DIN 1054/EC7 mit GK 2 zu kategorisieren, die

Einstufung wird durch die Untersuchungsergebnisse bestétigt.

1.2 Unterlagen

Zur Durchfiihrung der Feldarbeiten und Ausarbeitung des Gutachtens standen uns folgende Unterlagen
digital (pdf-Format) zur Verfiigung:

[1]  Grundlagenplan Baugebiet ,,Bildeschle®, IB Wasser-Miiller, vom 27.07.2020 M 1:500

[2]  Stiddtebaulicher Entwurf Bebauungsplan ,,Bildeschle®,
Sieber Consult GmbH, vom 16.04.2021 M 1:1000

Als Bearbeitungsgrundlage dienten weiterhin folgende Quellen:

[3] Karte der Erdbebenzonen und geolog. Untergrundklassen fiir Baden-Wiirttemberg M 1 : 350 000

[4] interaktiver Dienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online) der Landesanstalt fiir Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg (LUBW)

[5S] digitale geologische Karte im Kartenviewer (Geodienste und Geoanwendungen) des Landesamtes

fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)

[6] Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Wiirttemberg fiir die Verwertung von als

Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14. Mérz 2007 (VwV Bodenverwertung)
Seite 1
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Zur Vermeidung von Leitungsschiden wurden von unserem Biiro die aktuellen Spartenplédne bei den
Ver- und Entsorgern Netze BW (Strom) und Telekom (Telefon, Daten) sowie der Kanalbestand der Ge-

meinde Fleischwangen (Abwasser, Wasser) eingeholt.

Als Grundlage der Plandarstellung in den Anlage 2.1 und 2.2 wurden der Grundlagenplan aus [1] und
der stadtebauliche Entwurf aus [2] auf die Hintergrundkarte aus [4] projiziert und auf den Malistab M
1:750 skaliert und angepasst.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Am 18.02.2021 wurden mit der firmeneigenen Technik 10 Kleinbohrungen mit der Rammkernsonde
(DIN EN ISO 22475-1) BS 1 bis BS 10 mit @ 50 mm zur Abgrenzung des Niedermoors und zur Er-
kundung des Untergrundaufbaus auf der geplanten Fliache durchgefiihrt (s. Anlage 2.1). Die Sondie-
rungen wurden bis maximal 4,0 m unter Geldnde abgeteuft. Groflere Sondiertiefen waren aufgrund der
einheitlichen geologischen Situation nicht erforderlich. Die Sondenkerne wurden nach geologischen

und bodenmechanischen Kriterien aufgenommen und beprobt.

Des Weiteren wurden am 07.07.2021 drei Rammsondierungen DPH 1, DPH 2 und DPH 3 zur Be-
stimmung der Lagerungsdichte bzw. Konsistenz des Untergrunds ausgefiihrt. Bei der durchgefiihrten
schweren Rammsondierung (DPH nach DIN EN ISO 22476-2) wird eine Sonde mit der Querschnitts-
fliche von 15 cm” durch Rammen mit einem Fallgewicht von 50 kg und einer FallhShe von 0,5 m in den
Untergrund eingetrieben und dabei die Schlagzahl Ny, fiir je 0,1 m Eindringtiefe protokolliert. Fiir jeden
laufenden Sondiermeter wurde das Drehmoment fiir die Mantelreibung ermittelt. Die Sondiertiefe betrug

bei DPH 1 und DPH 2 5,0 m und bei DPH 3 11,0 m bei Schlagzahlen von maximal 57.

Zur weiteren Kldrung der Baugrundsituation wurden am 07.07.2021 sechs Baggerschiirfe SCH 1 bis
SCH 6 mit den Abmessungen von 0,5 m auf 2,0 m und bis maximal 3,7 m Tiefe von der Fa. Hack
erstellt. Um die Flurschiden mdglichst gering zu halten, wurden die Schiirfe im Bereich der Fahr-
bahntrasse des Getreidefelds durchgefiihrt. Eine Fotodokumentation der Geldndearbeiten ist als An-

hang 6 beigefiigt.

Seite 2
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Die offenen Sondierlécher der Rammkernsondierungen BS 1 bis BS 10 sowie der Rammsondierungen
DPH 1 bis DPH 3 wurden mit %“-PVC Rohrchen provisorisch zur Wasserstandsmessung stabilisiert.
Die Wasserstinde wurden nach Abschluss der Sondierungen am 18.02.2021, 07.07.2021, 12.07.2021,
19.07.2021, 26.07.2021 und am 11.08.21 gemessen. Die Pegelmessung bei BS 3 bis BS 8 und BS 10 an

den folgenden Stichtagsmessungen war nicht mdglich, da die Pegel entfernt wurden.

Die Sondieransatzpunkte sind nach Lage mit Mallbandgenauigkeit auf den umliegenden Straenbe-
stand eingemessen worden. Die Hohen der Aufschlussansatzpunkte wurden aus dem digitalen Karten-

viewer der LUBW [4] entnommen und auf den Gehweg westlich der Schule mit einer Héhe von

630,10 m i.NN verifiziert. Die folgenden Bilder zeigen den Zustand des Untersuchungsbereichs am

18.02.2021 und am 07.07.2021:

Blick nach Westen auf das Baugebiet.

Blick nach Siidosten auf das Erschliefsungs- Blick nach Norden auf das Flachmoor.
gebiet.

Seite 3
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Die Lage der Sondieransatzpunkte und der Baggerschiirfe ist in dem Lageplan der Anlage 2.1 darge-
stellt. In der folgenden Tabelle 1 werden Rechts- und Hochwerte, Hohen und erreichte Endtiefen der

Aufschliisse bzw. Messstellen aufgelistet:

Tabelle 1: Rechts- und Hochwerte, Hohen und Endtiefen der Aufschliisse bzw. Messstellen.

Aufschluss- Koordinaten* gng* Pkéo;*i* Endtiefe
bezeichnung
Rechtswert* | Hochwert m . NN m . NN m m u. GOK
BS 1 3535805 5304997 623,30 624,30 4,00 619,30
BS 2 3535807 5304974 623,42 623,85 4,00 619,42
BS 3 3535815 5304941 624,26 624,54 4,00 620,26
BS 4 3535812 5304956 623,94 624,20 4,00 619,94
BS 5 3535796 5304960 624,29 624,52 4,00 620,29
BS 6 3535795 5304974 623,72 623,98 4,00 619,72
BS7 3535786 5304979 623,82 624,08 2,00 621,82
BS 8 3535778 5304981 624,05 624,29 2,00 622,05
BS 9 3535790 5304941 625,54 626,52 4,00 621,54
BS 10 3535812 5304869 626,51 626,77 4,00 622,51
SCH 1 3535782 5304840 629,90 -- 3,20 626,70
SCH 2 3535716 5304891 631,20 -- 3,70 627,50
SCH3 3535691 5304934 628,30 -- 3,60 624,70
SCH 4 3535750 5304997 624,30 -- 2,60 621,70
SCH5 3535802 5304904 626,10 -- 3,00 623,10
SCH6 3535804 5304820 628,00 -- 3,20 624,80
DPH 1 3535778 5304834 629,51 630,09 5,00 624,51
DPH 2 3535693 5304927 628,51 629,19 5,00 623,51
DPH 3 3535750 5304989 624,46 625,74 11,00 613,46

*Gaul-Kriger (Zone 3), **Gelandeoberkante, ***Pegeloberkante

Aus den Rammkernsondierungen wurden 39 Bodenproben und aus den Baggerschiirfen 18 gestorte
Bodenproben entnommen. Aus den Proben des Geschiebelehms wurde, geméfl dem Mischprobenpro-
tokoll im Anhang 4, eine Mischprobe (MP Geschiebelehm) gebildet und auf den Parameterumfang der

Tabelle 6.1 aus [6] zur Vorklassifizierung des Aushubs untersucht.

An einer Bodenprobe des Geschiebelehms (SCH 3 B 2,9-3,2 m) wurden bodenmechanische Versuche

zur Ermittlung der Konsistenzgrenzen und des natiirlichen Wassergehalts durchgefiihrt.

Des Weiteren wurden an drei Bodenproben (SCH 1 0,4-,9 m, SCH 3 0,9-2,9 m, SCH 4 1,4-2,4 m)

Siebungen zur Ermittlung der KorngréBenverteilung erstellt.
Seite 4
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3 Baugrund

3.1 Lage, Morphologie, geologische Situation

Die Baufliche fiir das geplante ErschlieBungsvorhaben ,,Bildeschle liegt am nordwestlichen Ortschafts-
rand von Fleischwangen, auf einer schwach geneigten Schmelzwasserterrasse in einer wiirmzeitlich ge-
prégten Endmorénenlandschaft, nahe einem Flachmoor. Das Gelénde fillt von Westen nach Osten um
etwa 5-6 m und von Siiden nach Norden um etwa 3-8 m ein. Die mittlere Hohe betrdgt im Nordosten
etwa 623 m {i. NN und im Siidwesten etwa 631 m {i. NN. Die Fliache des ErschlieBungsgebiets misst
etwa 2,4 ha.

Das geplante Baugebiet liegt partiell auf den Grundstiicken Flst.-Nr. 311, 316, 316/5 und 323. Die Bau-
flache wird im Westen von der Kapellenstrafle und im Norden und Osten von landwirtschlich genutzte
Flachen begrenzt. Im siidwestlichen Bereich befindet sich ein Friedhof, im Siiden des geplanten Er-
schlieBungsvorhabens ist eine Schule angesiedelt. Unmittelbar an der 6stlichen Baugebietsgrenze ver-
lauft der verdolte ,,Baienbach®, der in die etwa 550 m nordlich verlaufende ,,Fleischwangener Ach*

miindet.

Das ErschlieBungsvorhaben liegt partiell im Landschaftsschutzgebiet Altshausen-Laubbach-
Fleischwangen (Schutzgebiets-Nr. 436050) jedoch auBerhalb von wasserschutzrechtlichen Vorrangge-
bieten. In siidlicher und westlicher Richtung des Baugebiets befindet sich in unmittelbarer Nihe das
Wasserschutzgebiet Fleischwangen (WSG-Nr.-Amt. 436068). Der norddstliche Bereich des Baugebiets

liegt im Hochwassergefahrenbereich HQextrem.

Der tiefere Untergrund wird gebildet aus wiirmeiszeitlicher Grundmoréne in Form von Geschiebeleh-
men. Darliber folgen fluvioglazial, geprigte Schmelzwassersedimente aus Kies und Sand. Im Nordosten
des Baugebiets befindet sich eine Senke, in der Beckenablagerungen und ein Flachmoor ausgebildet
sind, nach [5] erstrecken sich die organischen Boden bis in das Plangebiet. Die Verwitterungszone sowie

der Oberboden schlielen die Sedimentationsfolge nach oben hin ab.

Seite 5
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3.2 Geologische Schichtenfolge

Die Ergebnisse der Aufschlussarbeiten sind zur Verdeutlichung der Lagerungsverhéltnisse und Schicht-
folgen des Untergrundes in zwei geologischen Schnitten in der Anlage 3.1 und in Bohrprofilen mit
Schichtenverzeichnissen in den Anlagen 3.2 bis 3.6 dargestellt und ausgewertet. Im Einzelnen wurde

vom Jiingsten zum Altesten folgendes Schichtprofil erschlossen:

e Oberboden

Verwitterungszone

Flachmoor (Torf, Mudde)

Beckenablagerungen

Schmelzwassersedimente (Kies und Sand)

Geschiebelehm

Der Oberboden weist eine Méachtigkeit von 0,2 bis 0,4 m auf. Die Ackerkrume ist als humoser, sandiger
bis stark sandiger, schwach toniger Schluff bzw. als stark schluffiger, schwach toniger Sand anzuspre-
chen. Der Oberboden ist generell mit weicher Konsistenz behaftet, im Bereich des Flachmoors ist der
Oberboden stark humos und nass. Als bodenfremde Stoffe waren vereinzelt Ziegelreste im Umfang von
weniger als 1% auszumachen. Der Oberboden ist bei geeigneter Witterung abzutragen und kann, bei
sachgeméBiger Lagerung vor Ort, wiederverwendet werden. Die Anforderungen der Bodenschutzmal-

nahmen der DIN 19 731 und DIN 18 915 sind zu beachten.

Unter dem Oberboden folgt die Verwitterungszone bzw. der Unterboden. Der Unterboden besteht — je
nach Ausgangsmaterial — aus schwach bis stark schluffigem, schwach tonigem Sand bzw. aus stark
schluffigem, schwach tonigem Kies. Im Bereich des Flachmoors weist der Unterboden erhohte humose
Anteile auf. Weiche bis steife Konsistenz ist in der Verwitterungszone anzutreffen, sie ist fiir die Griin-
dung eines Bauwerks nur bedingt geeignet. Fiir die Erstellung von Strafen und Wegen muss der bindige
Unterboden z.B. durch Zugabe von Kalk, verbessert werden, der kiesige Unterboden ist als Rohplanum
fiir den Straflenbau geeignet. Der Unterboden im Bereich des Flachmoors ist aufgrund der organischen

Bestandteile fiir die Griindung von Bauwerken nicht geeignet.

Seite 6
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Im Bereich des Flachmoors, bei BS 1 und BS 2, wurde unter der Verwitterungszone Torf mit einer
Maichtigkeit von etwa 0,9 m bis 1,0 m ausgemacht. Der organische Horizont keilt nach Westen (BS 6
und BS 7) aus, dort betrdgt die Méachtigkeit etwa 0,2 m bis 0,3 m. Bei SCH 4 wurde in etwa 1,2 m u.
Gelande eine etwa 0,2 m méchtige organische Linse angetroffen. Der dunkelbraune, organische Horizont
ist mit weicher Konsistenz behaftet. Die organischen Bdden weisen stark feuchte bis nasse Bodenver-
hiltnisse auf. Nach unten wird der torfige Horizont von einer Muddeschicht abgelost. Mudden lagern
sich unter Wasser am Grund von Stillgewédssern ab, sie sind sedimentire Seesedimente mit einem orga-
nischen Anteil von mindestens 5%. Bei BS 1 und BS 2 wurde organische Mudde bis eine Tiefe von 2,8
m und 3,1 m angetroffen. Bei BS 4 wurde kein Torf ausgemacht, dort steht Mudde bis 3,1 m Tiefe an.
Die Mudden bestehen aus den Korngrofen Ton bis Sand. Insgesamt weist der Torf und die Mudde breii-
ge bis weiche Konsistenz auf, bei Lastauftrag durch Bauwerke sind mit gréferen Setzungen zu rechnen
und aus diesem Grund als Griindungshorizont nicht geeignet. Aufgrund der klimarelevanten Funktion als
Kohlenstoffspeicher sind Moorbdden generell als erhaltenswert einzustufen. Die Abgrenzung des
Flachmoors erfolgte aufgrund von Einzelaufschliissen mit der Rammkernsonde. Das Antreffen von
vereinzelten, organischen Linsen auBlerhalb der skizzierten Abgrenzung in der Anlage 2.1 kann nicht

ausgeschlossen werden (s. SCH 4).

Im siidlichen Bereich der muldenartigen Vertiefung (bei BS 3) wird das Flachmoor von Beckenablage-
rungen abgelost. Die liberwiegend mit steifer Konsistenz behafteten, schwach schluffigen Tone wech-
seln sich mit sandigen und schluffigen Sequenzen ab. Vereinzelt wurden organische Reste im Bodenma-
terial ausgemacht. Die Beckensedimente wurden bis etwa 3,4 m unter Geldnde angetroffen. Fiir die
Griindung von Bauwerken sind die mindestens steifen Beckenablagerungen nur bedingt geeignet. Auf-
grund der organischen Anteile empfehlen wir die Beckensedimente mit der Griindung zu durchstoB3en

oder auszutauschen.

In allen Baggerschiirfen wurde unter der Verwitterungszone kiesige und sandige Schmelzwassersedi-
mente ausgemacht. Die sandigen Kiese reichen von 1,0 m bis 2,9 m unter Gelénde. Bei SCH 4 und SCH
5 wurden die Schmelzwassersedimente bis zur Endteufe angetroffen. Im Bereich der Senke stehen unter
den organischen Horizonten sowie den Beckenablagerungen wasserfiihrende, kiesige und sandige
Schmelzwassersedimente bis zur Endteufe an. Das kiesige Bodenmaterial besteht aus sandigen, schwach
steinigen Fein- bis Grobkiesen, die sandige Fazies aus partiell schwach schluffigen bis stark schluffigen,

Fein- bis Mittelsanden. Die Machtigkeit der Schmelzwassersedimente nimmt vermutlich in norddstlicher
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Richtung zu (DPH 3). Die Schmelzwasserablagerungen sind fiir eine Bauwerksgriindung geeignet, Set-

zungen klingen i.d.R. wihrend der Bauphase ab.

In der Folge werden die Schmelzwasserschotter von bindigen Geschiebelehmen abgeldst. Der Geschie-
belehm wird durch eine Auflockerung bzw. Aufweichung der origindren Grundmorine, sowie einer
Entkalkung (beige Farbung) des Geschiebemergels charakterisiert. Der Geschiebelehm wurde bei SCH
1, SCH 2, SCH 3 und SCH 6 bis zur Endteufe angetroffen. Das verlehmte Grundmorinenmaterial be-
steht libergeordnet aus einer tonigen, schluffigen, schwach sandigen Matrix, in den Kiesen und Steine als
grobere Komponenten (Geschiebe) ,,schwimmen®. Bei SCH 1 dominiert bis eine Tiefe von 2,8 m eine
sandige Fazies. Zum Teil kann die Grundmoréne kiesige und sandige Einschaltungen enthalten, die sich
in Lagen, Linsen oder Rinnen — aufgrund von Einspiilungen durch Gletscherspalten oder Schmelzpro-
zesse — angereichert haben. Eine derartige kiesige Einschaltung konnte bei SCH 1 festgestellt werden,
die wasserfiihrend ist. Der Geschiebelehm weist eine halbfeste bis feste Konsistenz auf und ist mit min-
destens steifer Konsistenz fiir eine Bauwerksgriindung als geeignet einzustufen. Aufgrund der Uberkon-

solidierung durch die Eisauflast ist die Grundmoréne mit geringen Setzungen behaftet.

3.3 Altlastenrelevante Bewertung, organoleptischer Befund

Fiir die Grundstiicke mit den Flst.-Nrn. 311, 316, 316/5 und 323 im Bereich der geplanten Erschlie-
Bung sind keine altlastenrelevanten Nutzungen bekannt. Da bei Aushubmengen iiber 500 m* eine
Klassifizierung durch einen Bodengutachter gefordert wird, wurde eine Mischprobe aus mehreren
Einzelproben gebildet, auf Schadstoffe untersucht und klassifiziert. Von chemischen Untersuchungen
des Ober- und Unterbodens wurde vorerst abgesehen. Ferner dient die Klassifizierung des Bodenmate-
rials zur Vermeidung von Verzogerungen im Bauablauf und zur Einschéitzung des Entsorgungsauf-
wands (s. Kapitel 9). Je nach Aushubumfang bzw. Anforderungen der verwertenden Stelle kann die

Untersuchung weiterer Proben notwendig sein.

3.4 Bodenmechanische Untersuchungen

Die Ergebnisse der labortechnischen Bestimmung des natiirlichen Wassergehalts und der Zustandsgren-

zen nach DIN EN ISO 17892-12 an einer Bodenprobe sind im Anhang 1 dargestellt. Die Ergebnisse der
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Kornverteilung nach DIN EN ISO 17892-4 (alte DIN 18 123) an drei Proben sind im Anhang 2 beige-

fiigt. Die Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 2 und 3 zusammengefasst:

Tabelle 2: Konsistenzgrenzen und natiirlicher Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-12:

Auf- Entnahme- [natiirlicher |Ausroll- |FlieR- |Plastizitidts- | Konsistenz- | Boden-
schluss |tiefe in [m] | Wasser- grenze |grenze |zahl zahl gruppe
gehalt [%] 0 0 0
Wp [%] |(WF[%] |Ip [%] Ic DIN 18 196
SCH3 | 2932 17,3 25 | 357 13,2 1,25 T'V]',égf)"b‘

TM: mittelplastische Tone

Tabelle 3: KorngréBenverteilung nach DIN EN ISO 17892-12

Auf- Tiefe < 0,063 mm |>0,063 bis< [>2bis<63 |>63bis< Bezeichnung/
schluss |[m] [%] 2 mm [%] mm [%] 200 mm [%] |Bodengruppe
DIN 18 196
Schluff (U) |Sand () Kies (G) Steine (X)
SCH1 |04-09 15 17.9 69.3 113 Gl (G, x2, ms2,
gs2)
SCH3 |0929]| 329 658 12 B SU* (fS, u4, ms)
SCH4 | 1424 13,0 516 354 . SU (S, mg, u2,
fg2, gg2)

Gl: intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische, SU*/SU: Sand-Schluff Gemische

3.5 Bodenkennwerte

Die folgenden Kennwerte wurden nach Auswertung der Sondierergebnisse und den bodenmechanischen
Versuche (s. Anhdnge 1 und 2, Anlagen 3.1-3.6), in Anlehnung an die DIN 1055, nach Angaben der

Fachliteratur und nach Erfahrungswerten mit vergleichbaren Boden abgeschétzt.
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Tabelle 4: Bodenmechanische Kennwerte
Boden- Boden- Reibungs- | Wichte y | Koh&dsion |undran. Steife- | Frostempf.
schichten | gruppe n. |winkel ¢' |}y’ c' [kN/m?] [Scherf. Cu |ziffer Es |ZTVE-STB
DIN 18196 | [°] [KN/m?] [kN/m?] [MN/m?] |94
Oberboden OH 15 1717 - - -- F2
Verwitter- UL, SiJ + | 275-32,5 17-18/9- 0-2 20-40 5-10 F3
ungszone GU 10
Torf, Mudde | HN, OU, F 10-14 0,5-4 0 0-10 0-1 F2, F3
Becken- |y | 25275 | 18199 o 20-40 0-5 F3
sedimente 10
Schmelz- 18-
wasserkies Gl, GW 32,5-35 20/10-12 - - 50-100 F1
Schmelz- SU, SU?*, 17-18/9-
wassersand SwW 30-32,5 10 - - 40-80 F1-F3
Geschiebe- TM™, TL, 20-
lehm UL, ST* 30-35 21/10-12 10-20 60-300 50-100 F3

3.6 Homogenbereich nach DIN 18 300, DIN 18319 und DIN 18324

Vorbemerkung

Die ATVs DIN 18300 (Erdarbeiten), DIN 18319 (Rohrvortriebsarbeiten) und DIN 18324 (Horizontal-
spiilbohrarbeiten) wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss flir Bauleistungen (DVA)
fachtechnisch {iberarbeitet. In allen Tiefbaunormen der VOB/C mit einem Bezug zum Baugrund wird die
jahrzehntelang geltende Klassifizierung der Boden- und Felsklassen abgelost durch Homogenbereiche.
Da diese Klassifizierung sich allein durch bodenmechanische Parameter definiert, die auf der Baustelle
nicht unmittelbar nachvollziehbar sind, macht sie im Baubetrieb in der Ubergangsphase noch Schwierig-
keiten. In der nachstehenden Klassifikation werden daher auch noch die Bodenklassen der alten DIN 18

300, DIN 18319 und DIN 18324 beschrieben.
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Tabelle 5: Homogenbereiche Boden mit Baugrundkennwerten (Erfahrungswerte)

Homogenbereiche HB 1 HB 2 HB 3 HB 4 HB 5 HB6
Verwitter-
g Torf, Becken- _ .
Ortsiibliche Bezeichnung t? ber ungszone/ sedi- Schmelzwasser Geschie
oden Unterbo- Mudde mente sedimente belehm
den
KorngréRenverteilung nach 1,5/17,9/69,3/11,3
DIN EN ISO 17892-4 mit
Kornkennziffer (Kornkennzif- - - - - 32,9/65,8/1,2 -
fer*) 13,0/51,6/35,4
Masseanteil Steine, Blocke
und groRe Bloécke nach DIN <1% <5% <1% <1% <10 % <30 %
9
EN ISO 14688-1
Dichte nach DIN EN ISO _ 17-18 0,5-4 18-19 17-20 kKN/m? 20-21
17892-2 oder DIN 18125-2 kN/m? kN/m? kN/m? kN/m?
Undrénierte Scherfestigkeit
nach DIN 4094-4 oder DIN -- 20-40 0-10 20-40 - 60-300
18136 oder DIN 18137-2
Plastizitatszahl, Konsistenz- 13.2 %
zahl nach DIN EN ISO 17892- - - - - - 0 é_1 °3
12 (DIN18122) o
*403 ki
Durchlassigkeit ks [m/s] . 1010 - <10°® 1,5710° bis <10
2,510
. . . steif bis
Lagerungsdichte: Bestimmung locker gela- sehr lo- locker locker bis mittel- halbfest-
nach DIN 18126 (Auswertung - ert cker ge- clagert dicht aelagert fest
Rammsondierungen) 9 lagert gelag gelag
Kalkgehalt 0-5 % 0-5 % -- 0-5 % 0-5 % 0-10 %
Sulfatgehalt [mg/l] - - - - - <3
organischer Antell nach DIN' |~ 5154 05% | 15-50% | 0-5% <1% <1%
UL, SU*, Gl, GW, SU-sU*, |TM, TL, UL,
Bodengruppe nach DIN 18196 OH GU* HN, OU,F | TL, UL SW ST
Bodenklasse nzlatch DIN 18300 1 4 2.3 4 3,4(2) 4
a
LBO1 bie | LBM1bis LBM1 bis L;?w'\gtb;
Bodenklasse nach DIN 18319 LBO3 + P1 LBM3 + P1 LO LBM3 + LNE1 bis LNES, bis P2
alt bis P2 bis P2, P1 bis LNW1 bis LNW3 LN1 biic,
LN1-LN3, P2 LN3

*Anteil % Ton/% Schluff/% Sand/% Kies/% Steine
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Sollten bei den Stralenbau- und Aushubarbeiten Unstimmigkeiten bei den Bodenklassifizierungen/ Ho-

mogenbereichen auftreten, so muss der Bodengutachter zur Kldrung hinzugezogen werden.

4 Grundwasser

Die Untersuchungen fanden in einem Zeitraum jahreszeitlich bedingt hoherer Grundwasserstdnde und
durch vorangegangene starke Niederschlige mit erhohtem Sickerwasseraufkommen statt. In der fol-

genden Tabelle sind die angetroffenen Wasserzutritte und gemessenen Wasserstiande aufgelistet:

Tabelle 6: Wasserstandsmessungen

Héhe | Héhe Bohrende am Messung am Messung am 19.07.2021, am 26.07.2021
sc?"lllj:s _| sok | poK 1&_3.02.2021 1?.07.2021 und am 11.08.2021
m . NN | m . NN égsKt'[c':“] ["m"au:‘j;‘:] é'o"sKt'[‘::] [‘r’nvau's.;:] Abstich GOK [m] Wasser [m ii. NN]
BS1 |[62330]624,30| 035 |62295]| 0,02 | 62328 - -
BS2 |62342 62385 051 |62291| 03 | 6231 - -
BS3 | 624,26 | 62454 | 067 | 623,59 - -
BS4 |62394 |62420| 089 | 62305 - -
BS5 |[624,29 | 624,52 | 1,17 | 623,12 | Messung nicht - -
moglich, Pegel
BS6 |62372 62398 | 151 | 62221 | wurden entfernt - -
BS7 |62382|624,08| 086 | 62296 - -
BS8 | 624,05 624,29 | 114 | 622,91 - -
BSO |62554 | 62652 | 277 | 622,77 | 1,96 | 62344 - -
Messung nicht
BS10 | 626,51 | 626,77 | 3,39 | 623,12 | maglich, Pegel - -
wurde entfernt
SCH1 |629,90 | - - - 2,80 | 627,10 - -
SCH2 |63120| - - - 2,40 | 628,80 - -
SCH3 | 62830 | - - - 2,30 | 626,00 - -
SCH4 | 62430 | - - - 2,70 | 621,60 - -
DPH1 | 629,51 | 630,09 |  -- - 1,22 | 628,29 | 1,10/1,78/2,03 | 628,41 /627,73 / 627,48
DPH2 | 628,51 | 629,19 |  -- - 146 | 627,05 | 1,29/1,85/2,14 | 627,22 / 626,66 / 626,37
DPH3 | 624,46 | 625,74 |  -- - 1,63 | 622,83 | 1,63/1,82/1,88 | 622,83 /622,64 /622,58
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Bei den Geldndearbeiten am 18.02.2021 wurde in allen Sondierungen Wasser angetroffen. In den
Baggerschiirfen konnten bei SCH 1 bis SCH 4 Wasserzutritte beobachtet werden. Im Bereich des
Flachmoors ist ein hoher Grundwasserstand zu verzeichnen, dort betrdgt der Flurabstand zwischen ca.
0,02 m bis 0,7 m unter Geldnde. Aufgrund des ansteigenden Geléndes vergroflert sich bei BS 4 bis BS
10 entsprechend der Flurabstand auf 0,9 m bis 3,4 m unter Gelidnde. Bei der darauffolgenden Messung
am 12.07.2021 wurden in den Aufschliissen BS 1, BS 2 und BS 9 ein erhdhter Grundwasserstand er-
mittelt. Der Anstieg beléduft sich bei BS 1 und BS 2 auf etwa 0,2 m bis 0,3 m, bei BS 9 auf etwa 0,8 m.
In den Baggerschiirfen SCH 1 bis SCH 4 variiert der Grundwasserstand zwischen 2,3 m und 2,8 m
unter Geldnde. In den Rammsondierungen wurde ein geringerer Flurabstand ermittelt. An der Stich-
tagsmessung am 19.07.2021 konnte bei DPH 1 und DPH 2 ein Anstieg des Grundwasserspiegels um
etwa 0,2 m verzeichnet werden. Zum 11.08.2021 waren die Wasserstinde in DPH 1 bis DPH 3 um
etwa 0,3 m bis 1,0 m gefallen. Die groBte Absenkung in diesem Zeitraum war in DPH 1 festzustellen.
In den Grundwassergleichenplanen vom 19.07.2021 und vom 11.08.2021 werden die hochsten und

tiefsten Grundwasserstinde im Messzeitraum abgebildet (siche Anlagen 2.1 und 2.2).

Grundwasserleiter und wasserfiihrend sind die kiesigen und sandigen Schmelzwassersedimente.
Die Durchlissigkeit kann mit stark durchlissig bis durchlissig (107-10” m/s) angegeben werden. Die
schluffigen Schmelzwassersande weisen eine geringere Durchlissigkeit (107 m/s) auf. Der bindige
Geschiebelehm und die tonigen Beckenablagerungen fungieren als Grundwassergeringleiter. Die
Durchlissigkeit dieser bindigen Sedimente ist gering (10 bis <10 m/s). In diesen Bereichen ist die
Versickerung behindert, die FlieBrichtung des Grundwassers weist dem Geldndeverlauf entsprechend
nach Nordosten, in der Senke (Flachmoor) sammelt sich das Wasser. Das Grundwasser liegt im Be-
reich der tonigen Beckenablagerungen gespannt vor. Im Bereich der Senke (Flachmoor) ist das ganze

Jahr {iber mit Grundwasser-Flurabstinden von etwa < 1,0 m unter GOK zu rechnen.

Der norddstliche Teil des Plangebietes befindet sich im Hochwassergefahrenbereich HQcy¢rem (S.
Anhang 7). Aufgrund der Morphologie des Gelidndes und der ermittelten Wasserstinden, kann fiir das
ErschlieBungsgebiet kein allgemeiner Bemessungswasserspiegel angegeben werden. Der Bemes-

sungswasserspiegel ist bauvorhabenbezogen im Einzelfall festzulegen.

Das EV ,Bildeschle” liegt auerhalb des siidlich und westlich beginnenden Wasserschutzgebiets

Fleischwangen.
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5 Erdbebengefihrdung

Nach der Karte der Erdbebenzonen fiir Baden Wiirttemberg (Ausgabe 2005) bzw. nach DIN 4149 (Aus-
gabe 2005) befindet sich das untersuchte Geldnde in der Erdbebenzone 1. Der Bemessungswert der

Bodenbeschleunigung als Grundlage fiir den rechnerischen Erdbebennachweis ist mit
a, = 0,4 m/s?

anzusetzen. Hinsichtlich des Einflusses der ortlichen Untergrundverhéltnisse auf die Erdbebeneinwir-
kung erfolgt eine Einstufung des Standorts in die geologische Untergrundklasse S und in die Bau-
grundklasse C (Kombination C-S in Tabellen 3 und 4 in Abschnitt 5.4 der DIN 4149).

6 Kanal- und Leitungsbau, Straflenbau

6.1 Allgemeines/Grundwasserhaltung

Bei der Herstellung der Kanalgriben sind die Richtlinien der DIN 4124:2012-01 und die DIN EN
1610:2015-12 sowie der Arbeitsblitter ATV-DVWK-A 139 maB3gebend und einzuhalten. Ferner sind
die Vertragsbedingungen der ZTV E-StB 17' und der ZTV A-StB 12* zu beachten.

Danach diirfen nicht verbaute Grdben bis hochstens 1,25 m Tiefe ohne Sicherung mit senkrechten
Wiénden hergestellt werden. Tiefere Griaben sind zu boschen oder zu verbauen. Wird gebdscht, so ist
ohne rechnerischen Standsicherheitsnachweis (DIN 4084) eine Bdschungsneigung von 45° in den
kiesigen und sandigen Schmelzwassersedimenten nicht zu iiberschreiten. Im mindestens steifen Ge-

schiebelehm kann mit einem Boschungswinkel von 60° abgebodscht werden.

' ZTV E StB 17: Zusitzliche technische Vertragsbedingungen fiir Erdarbeiten im StraBenbau — Ausgabe 2017

2 ZTV A-StB 12: Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrs-
flichen — Ausgabe 2012
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Sollten die geplanten Einschnitte aus Platzgriinden nicht frei geboscht werden konnen, miissen die
Grében verbaut werden. Dies kann mit Hilfe von Kanaldielen oder Systemverbauplatten z.B. Krings-

verbau oder Gleitschienenverbau geschehen, die in die Griben eingestellt oder abgesenkt werden.

Im nordostlichen Bereich des Baugebiets (Flachmoor) ist unmittelbar unter der Geldndeoberflache mit
Wasserzutritten zu rechnen. In den wasserfiihrenden und zum Teil stark durchlissigen Schmelz-
wassersedimenten konnen die anfallenden Wassermengen mit etwa 5-10 1/s abgeschitzt werden,
ortlich kann der Wasserandrang auch deutlich hoher sein. Je nach Lage im Baugebiet ist mit
sandigen und Kkiesigen Schichten/Linsen, die wasserfiihrend sind, zu rechnen. Wasserfiihrende

Linsen konnen ausbluten oder auch liinger anhaltend Schichtwasser fiihren.

Die Kaniile welche im Grundwasser zum Liegen kommen sind gegen Auftrieb zu sichern. Die
Auftriebssicherheit bzw. Lagestabilitit von Kanélen hingt von den Durchmessern, den Rohrwerkstof-

fen (z.B. GFK, Stahlbeton) und der Erdiiberdeckungshdhe ab.

Zur Herstellung von Kanalgraben (Linienbauwerken) schlagen wir vor, je nach Tiefenlage des Kanals
Vorkehrungen zur Trockenhaltung der Baugrube einzuplanen. Denkbar ist z.B. das Einbringen und
vorauseilende Betreiben von Filterbrunnen, bzw. zusétzlicher Verbau (z.B. Gleitschienenverbau). Eine
weitere Moglichkeit ist das Betreiben einer Vakuumanlage, mit deren Hilfe vorauseilend das anfallen-
den Schicht-/Grundwasser abgesenkt werden kann. Ohne MafBnahmen zur Trockenhaltung von Bau-
gruben ist mit stark ausflieBendem Bodenmaterial zu rechnen. Bdschungen im wasserfithrenden
Schmelzwassersand bleiben nicht standfest, da das sandige Material thixotrope Eigenschaften auf-
weist. Bei Wasserhaltungsmafilnahmen muss wegen der enthaltenen Schwebstoffe/Triibstoffe vor der

Einleitung in den Kanal bzw. in die Vorflut generell ein Absetzbecken zwischengeschaltet werden.

Langanhaltende und starke Grundwasserabsenkungen kénnen an bereits vorhandenen Gebduden und
Infrastruktur zu Setzungsschidden fithren. Wir empfehlen daher vorab eine Beweissicherung an den

gefiahrdeten Gebduden durchzufiihren.

Fiir BaumaBnahmen im Grundwasser ist nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Bundesrepublik
Deutschland ,,die Entnahme von Grundwasser wahrend der Bauzeit™ bei der Unteren Wasserbehorde
des Landratsamtes Ravensburg zu beantragen. Dem Antrag sind Unterlagen geméf folgendem allge-

meinen Merkblatt 4-fach beizufiigen:
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Merkblatt

Grundwasserabsenkung
| Antragsunterlagen
¢ Antrag auf voribergehende Absenkung und Entnahme von Grundwasser wahrend der Bauzeit und
auf Grundwasserumleitung nach Erstellung des Bauwerks

e Erlauterungsbericht

e Lageplan M 1:500 (1: 2 500)

¢ Schnitte mit Darstellung des Wasserspiegels und den vorgesehenen MalRnahmen zur Gewahr-
leistung der Grundwasserumlaufigkeit

e Angaben Uber die zu erwartende Wassermenge (I/s), die Durchlassigkeit (k-Wert) des Untergrun-
des, Reichweite der Absenkung und die eventuelle Auswirkung bezuglich Setzungen (Baugrund-
gutachten bzw. hydrogeologisches Gutachten eines Sachverstandigen).

Il Beschreibung des Bauvorhabens

e Erfordernis der Grundwasserabsenkung
e Absenkungsbeginn
e Absenkdauer
e Absenkziel bzw. Eintauchtiefe ins Grundwasser
e abzufihrende Wassermengen in I/s
e Ableitung des Grundwassers wahrend der Bauzeit
fir Bauwerke zusatzlich:
e Griundung (Flachgriindung, Streifenfundamente, Einzelfundamente)
e bei Streifenfundamenten Durchflusséffnungen (mind. 150 mm)

6.2 Eignung von Aushubmaterial zur Wiederverfiilllung von Kanal- und Leitungsgriaben,

zur Gelandeauffiillung

Der Oberboden ist nur dort, wo keine bzw. nur geringe Anforderungen an die Tragfahigkeit des Un-
tergrunds gestellt werden, wiedereinbaufahig. Die Boden des Unterbodens, des Geschiebelehms und
der Beckenablagerungen konnen durch Beimischung eines Bindemittels so verbessert werden, dass
das Material oberhalb der Leitungszone eingebaut werden kann. Dabei héngt die Menge und Art des
Bindemittels von Zusammensetzung und Wassergehalt des Bodenmaterials ab und sind daher zeitnah

vom Ausfithrenden am jeweiligen Aushubstandort zu bestimmen.

Die Schmelzwasserkiese- und sande sind im trockenen Zustand fiir den Wiedereinbau geeignet. Ver-

fiillte und verdichtete Grében im Straflenbereich sollten auf ihren Verdichtungsgrad mittels Druckson-
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dierungen nach DIN EN ISO 22476-1 oder Rammsondierungen nach DIN EN ISO 22476-2 iiberpriift

werden.

Die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen werden im Abschnitt 9 dargestellt und erldutert, die sich

daraus ergebenden Schlussfolgerungen fiir die Verwertung des Erdaushubs werden dort beschrieben.

6.3 Straflen- und Wegebau

Fiir die ErschlieBungsstraBen werden gemidB RSTO 12° eine Belastungsklasse Bk 1,0 bis 3,2 ange-
nommen, fiir deren Erdplanum ein E.,-Wert von 45 MN/m? erforderlich ist. An der Oberkante des
Unterbaus gelten bei Wegen 80 MN/m?, bei StraBen 120 MN/m* bzw. 150 MN/m” (je nach Gestaltung
der Fahrbahndecke). Der Nachweis ist mittels statischen Plattendruckversuchen nach DIN 18 134 oder
dynamischen Plattendruckversuchen nach TP BF-StB, Teil B 8.3 zu fiihren.

Das Erschlieungsgebiet liegt in der Frosteinwirkungszone II. Die anstehende Verwitterungszone ist
nach ZTVE durchaus als frostempfindlich (Klasse F3) einzustufen. Nach RSTO 12, Abschnitt 3.2,
Tabellen 6 und 7 betrdgt die Méachtigkeit des frostsicheren StraBlenaufbaus 65 cm. Nach RSTO 12
kann die Frostschutzschicht entfallen, wenn der Untergrund aus Boden der Frostempfindlichkeitsklas-
se F1 (kiesige Schmelzwassersedimente) besteht und die Tiefe 1,3 m (bei Frosteinwirkungszone II)
unter der Fahrbahnoberfldche betrdgt. Allerdings muss der Boden in den unter dem Planum verblei-
benden oberen 35 cm beziiglich des Verdichtungsgrades die Anforderungen der ZTV SoB-StB an

Frostschutzschichten erfiillen.

Der E,,-Wert eines abgewalzten Erdplanums in den unter der geplanten Erschlieungsstraf3e anstehen-
de Boden schwanken stark je nach deren Zusammensetzung und Wassergehalt. Die E,4-Werte mit der
dynamischen Lastplatte wurden in den Baggerschiirfen in einer Tiefe von etwa 0,6 m unter Geldnde
auf dem spéteren Rohplanum ermittelt und sind in der folgenden Tabelle aufgelistet bzw. im Anhang 3

aufgefiihrt:

3 RSTO 12: Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen - Ausgabe 2012 der
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen
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Tabelle 7: Ergebnisse der Plattendruckversuche mit der dynamischen Lastplatte

. Differenz Geforderter E,q4/
2
Aufschluss Tiefe [m]q Eva [MN/m?] [MN/m?] E.. Wert
SCH 2 0,6 m 38,9 13.9
SCH 3 0,7m 14,5 -105 25/ 45 MN/m?
SCH 4 06m 232 1.8
SCH 5 05m 16,0 9.0

In der schluffigen und sandigen Verwitterungszone bei SCH 3 bis SCH 5 liegen die E,4-Werte unter

dem geforderten E,4-Wert von 25 MN/m? 2 Ey,-Wert 45 MN/m?. In der kiesigen Verwitterungszone

bei SCH 2 werden die geforderten Werte erreicht. Eine Verbesserung des Planums kann z.B. durch

Nachverdichten oder Einfrdsen von Bindemitteln (z.B. von Kalk) oder durch Aufbringen eines Geo-

kunststoffes erfolgen oder die Méchtigkeit des StraBenunterbaus muss erhéht werden. Zur Bemessung

der Verbesserung bzw. der Erhdhung der Tragschichtméchtigkeit sind z.B. Lastplattenversuche zur

Bestimmung der E,,-Werte des Planums geeignet.

Folgendes Diagramm in Anlehnung an die ZTVE-StB 94 gibt den Zusammenhang zwischen der Dicke

des Unterbaus (ungebundene Tragschicht) und dem Ey,-Modul auf dem Planum (Tragschicht) wieder:

120

Ev2-Moduln der Tragschichtin Abhdngigkeit

vom Ev2-Modulder Planumsschicht und deren Dicke
Extrapolation der Werte aus ZTVE-Stb 94

Ev2 = 5 MN/m? Ev2 =10 MN/m? Ev2 = 20 MN/m? Ev2 = 40 MN/m?
- >k < *
—

100

80

_— _—

I

60

40

L

/

Dicke der ungebundenen Tragschicht [cm]

1/
/Sl

50 100 150 200
Ev2-Modulder Tragschicht [MN/m 2]
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7 Hinweise zur Bebauung

7.1 Griindung

Nach den vorliegenden Untergrundverhiltnissen konnen Gebdude konventionell mit Streifen- oder
Einzelfundamenten sowie mittels einer elastisch gebetteten Bodenplatte gegriindet werden. Wir emp-
fehlen generell die Griindung von Gebduden auf einheitlichem Baugrund, organische Bodenschichten
sind auszurdumen. Der Unterboden ist zur Flachgriindung, z.B. mit einer Bodenpatte, gegen geeigne-
tes Material, z.B. verdichtbaren Kiessand auszutauschen. Die Griindungssohle bei unterkellerten Ge-
bauden sind die kiesigen und sandigen Schmelzwassersedimente bzw. die halbfesten bis festen Ge-

schiebelehme. Die locker gelagerten Schmelzwasserssedimente miissen nachverdichtet werden.

Fiir die in den mindestens mitteldicht gelagerten Schmelzwassersedimenten (Kies, Sand) griinden-
de, 0,5-1,5 m breiten Streifenfundamente darf nach EUROCODE 7 (DIN 1997-1 und DIN 1054) der
Bemessungswert des Sohlwiderstandes nach folgenden Tabellenwerten angesetzt werden (dazwi-
schenliegende Fundamentbreiten und —einbindetiefen diirfen interpoliert werden). Die nachfolgende

Tabelle gibt die Bemessungswerte des Sohlwiderstandes fiir Streifenfundamente an:

Tabelle 8: Bemessungswerte des Sohlwiderstandes fiir Streifenfundamente (Kies, Sand)

Einbindetiefe Bemessungswerte des Sohlwiderstandes or 4 [kN/m?]

1
e A L Fundamentbreite b [m]

0,5 1,0 1,5
0,5 280 420 560
1,0 380 520 660
1,5 480 620 760

)! Einbindetiefe in den tragfahigen Grund

Fiir im mindestens halbfesten Geschiebelehm griindende 0,5 bis 2,0 m breiten Streifenfundamente

darf nach EUROCODE 7 der Bemessungswert nach folgenden Tabellenwerten angesetzt werden.
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Tabelle 9: Bemessungswerte des Sohlwiderstands fiir Streifenfundamente (Geschiebelehm)

Einbindetiefe Bemessungswerte des Sohlwiderstandes og 4 [KN/m?]

Fundament [m])’
mittlere Konsistenz: steif mittlere Konsistenz: halbfest

0,5 170 240
1,0 200 290
1,5 220 350

Anmerkung: Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, keine aufnehmbaren
Sohldriicke oder zuldssigen Bodenpressungen nach DIN 1054. Sie entsprechen einem aufnehmbaren

Sohldruck mit einem Abminderungsfaktor von 1,4.

Die Griindung auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte kann auf einer frostsicheren Kiestrag-
schicht erfolgen. Das Einbringen von Recycling-Material ist nur zuldssig, wenn der erforderliche Ab-
stand zum Grundwasser von mind. 1 m eingehalten werden kann. Wir schlagen vor, den gesamten
Oberboden und den Unterboden bis zum Kies bzw. Sand auszutauschen. Die zur Bemessung einer
elastisch gebetteten Platte erforderliche Bettungsziffer ist kein Bodenkennwert. Sie wird ermittelt nach

der Formel:

Sohldruck o

Bettungsziffer C, = Setzung S

Fiir eine Bodenplatte, z.B. zur Griindung eines Einfamilienwohnhauses, kann ein Bettungsmodul von

5-10 MN/m? abgeschétzt werden.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und konnen ein bauwerksspezifisches Baugrundgut-

achten nicht ersetzen.

7.2 Wasserhaltung

In den Baugruben anfallendes Schicht- und Niederschlagswasser versickert in den kiesigen und sandi-
gen Schmelzwassersedimenten, beim Einschneiden in die bindigen Geschiebelehme oder Beckenabla-
gerungen — kann es zu einem Einstau kommen. In diesem Fall ist eine Abfithrung iiber eine offene

Wasserhaltung méglich. Aufgrund des hohen Feinkornanteils ist das Wasser vor Einleitung in den
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Kanal iiber ein Absetzbecken zu fithren. Die Einleitung in den Kanal ist bei der Gemeinde

Fleischwangen formlos zu beantragen.

7.3 Bauwerksabdichtung

Die DIN 18 195 wird ersetzt durch die DIN 18 533, nach der die Abdichtungsmafinahmen durch Was-
sereinwirkungsklassen in Abhéngigkeit der Baugrundsituation vorgegeben werden. Art und Ausfiih-
rung der Abdichtung richtet sich aulerdem nach Rissklassen der Abdichtungsuntergriinde und der

geplanten Raumnutzungsklasse.

Generell empfehlen wir eine wasserdichte Bauausfiihrung mit einer weiflen oder schwarzen Wanne.
Alle ins Erdreich einbindenden Gebaudeteile sind bis auf Oberkante des bestehenden Geldndes insge-
samt nach DIN 18 533 gegen driickendes Wasser (W2.1-E: MiBige Einwirkung von driickendem
Wasser <3 m Eintauchtiefe) abzudichten. Werden Gebdude > 3 m unter GOK gegriindet, sind die erd-
beriithrenden Bauteile bis zu dieser Tiefe gegen Wassereinwirkungsklasse W2.2-E abzudichten. Bei
W2-E ist die Abdichtungsschicht in den stark durchlédssigen Schmelzwassersedimenten mindestens 0,3

m iiber den Bemessungswasserstand zu fiithren.

7.4 Abfiihrung von Oberflichenwasser, Versickerungsfihigkeit

Angaben zur genauen Lage von Retention- oder Versickerungseinrichtungen liegen derzeit nicht vor.
Die Durchléssigkeit der Schmelzwassersedimente wird aufgrund der Laborversuche zur Korngréfen-
verteilung auf stark durchlissig bis schwach durchlissig (k-Wert: 1,5%10™ m/s bis 2,5%10” m/s) ein-
gestuft. Die Boden des Geschiebelehms und der Beckenablagerungen sind als schwach durchléssig
einzustufen (<10 m/s). Die Sohle der Versickerungsanlage muss einen Abstand von mindestens
1,0 m zum Grundwasserspiegel einhalten. Die Versickerungsfahigkeit kann durch Sickerversuche
ermittelt werden. Die Bemessung und Herstellung von Versickerungsanlagen richtet sich nach dem
Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-

schlagswasser).
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8 Baugruben — Erdarbeiten

Fiir die Herstellung von Baugruben sind die Richtlinien der DIN 4124 maBgebend. Danach diirfen
nicht verbaute Baugruben bis hochstens 1,75 m Tiefe ohne besondere Sicherung mit senkrechten
Wanden hergestellt werden, wenn der mehr als 1,25 m iiber der Sohle liegende Bereich der Wand
abgeboscht oder gesichert wird. Tiefere Griaben und Baugruben miissen insgesamt abgebdscht werden.

Ferner sind die Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben (EAB) zu beachten.

Die Boschungsneigung richtet sich nach den bodenmechanischen Eigenschaften des Bodens, wobei im

gegebenen Fall nach DIN 4124 folgende Boschungswinkel zuldssig sind:
» Schmelzwassersedimente (Kies, Sand), Beckenablagerungen B<45°
» mindestens steifer Geschiebelehm B <60°
AufBlerdem miissen folgende Voraussetzungen eingehalten werden;
» Die Boschungskrone darf im Abstand von 2 m nicht belastet werden (keine Verkehrs-, Stapel-
oder Kranlasten)

»  die Boschungen diirfen nicht durch Niederschlags- oder Sickerwasser durchfeuchtet werden

» eventuell auftretende Sickerwasseraustritte miissen gefasst, das anfallende Wasser abgeleitet

und die Austrittsbereiche durch Auflastfilter (z.B. Einkornbeton) abgedeckt werden

» frei abgebdschte Baugrubenwinde sind durch eine sturmfest angebrachte Folie vor Witte-
rungseinfliissen zu schiitzen, da diese eine Verschlechterung der Bodenkennwerte verursa-

chen.

Unverbaute Boschungen sind bei dem angegebenen Boschungswinkel nur voriibergehend standsicher.

Bei Boschungen mit mehr als 5 m Hohe ist nach DIN 4084 ein Standsicherheitsnachweis zu erbringen.
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9 Schadstoffbezogene Bodenuntersuchungen, Verwertungskonzept

9.1 Allgemeines

Die zur Erschliefung vorgesehenen Flachen werden als Acker (Getreide) genutzt. Soll Boden abgetra-
gen und im Umfang von mehr als 500 m* auBerhalb des Grundstiicks verwertet werden, ist der Behor-
de fiir das auszuhebende Bodenmaterial ein Verwertungskonzept fiir die unterschiedlichen Bodenhori-
zonte vorzulegen. Da auch fiir nicht belastetes Material im Umfang von mehr als 500 m* die Unbe-
denklichkeit durch einen Sachverstdndigen nachzuweisen ist, wurde eine Mischprobe aus dem Ge-
schiebelehm gebildet und auf Schadstoffe untersucht. Von chemischen Untersuchungen des Ober- und

Unterbodens wurde vorerst abgesehen.

9.2 Untersuchungsergebnisse

Eine Mischprobe des Geschiebelehms wurde zur Vorklassifizierung in Zuordungsklassen untersucht.
Die Protokollierung der Mischprobenbildungen erfolgt im Anhang 4, der Analysenbefund ist als An-
hang 5 beigefiigt. Die chemischen Untersuchungen wurden von der SGS Institut Fresenius GmbH
(akkreditiert unter der Nr. D-PL-14115-14-00) durchgefiihrt. In der folgenden Tabelle werden die

Analysenbefunde und die sich daraus ergebenden Klassifizierung zusammengestellt:
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Tabelle 10: Analysenergebnisse der Bodenuntersuchung zur Aushubklassifizierung

Probenbezeichnung MP Geschiebelehm
Herkunft SCH1,SCH 2,SCH 3
Tiefenbereich 1,5-3,7
Proben-Nr. 210832085
Probenart Boden-Mischprobe
Bodenart n. VwV Lehm/Schluff
Probenahmedatum 07.07.2021
Trockensubstanz [%)] 86,5
Medium Feststoff Eluat
Parameter/Einheit [mg/kg] [ug/l
EOX <0,5 --
KW C10-Ca0 (C10-C22) <10 (<10) --
2> PAK* n. EPA
davon Benzo(a)pyren u.B. (<0,05) B
> PCBg* u.B. --
> LHKW* u.B. --
> BTEX* u.B. --
Arsen 8 < 0,005
Blei 10 < 0,005
Cadmium <0,2 < 0,001
Chrom 29 < 0,005
Kupfer 19 < 0,005
Nickel 27 < 0,005
Quecksilber <0,1 < 0,0002
Thallium 0,2 -
Zink 46 < 0,01
Cyanide (ges.) <0,1 < 0,002
pH-Wert [-] -- 8,6
Leitfahigkeit [uS/cm] -- 62
Chlorid -- 1,2
Sulfat -- 3
Phenolindex - <0,01
Zuordnungsklasse n. VwV

Z0
Bodenverwertung
Abfallschl.-Nr./ Einstufung gef./ 170504/ nicht gef. Abfall
nicht gef. Abfall

fett: die Klassifizierung bestimmende Gehalte, * Summenparameter, u.B.: unter Bestimmungsgrenze
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9.3 Bewertung der Untersuchungsergebnisse

9.3.1 Nutzungsbezogene Bewertung

Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse der Schwermetalle in den Bodenproben erfolgt nach der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (in Kraft getreten
am 16. Juli 1999), Anhang 2, Nr. 4 (Vorsorgewerte Boden) und Anhang 2, Nr. 1 (Priifwerte Wir-
kungspfad Boden-Mensch).

Werden Vorsorgewerte - unter Beriicksichtigung von geogenen oder groBflichig siedlungsbedingten
Schadstoffgehalten - iiberschritten, ist nach dem BBodSchG davon auszugehen, dass die Besorgnis

einer schiadlichen Bodenverdnderung besteht.

Der beprobte Boden ist gemal3 der bodenkundlichen Kartieranleitung KAS der Bodenart Schluff/Lehm
zuzuordnen. Danach hélt die Mischprobe des Geschiebelehms die Vorsorgewerte nach Anhang 2,

Nr. 4 der BBodSchV ein.

9.3.2 Verwertungsbezogene Bewertung

Fiir die Beurteilung der Verwertbarkeit von Boden ist der 7. Teil, § 9-12 der BBodSchV malgeblich.
Fiir die Verwertung von Bodenmaterial auflerhalb des Herkunftsorts (in der Regel das betroffene Flur-
stiick) sind insbesondere die Bestimmungen des § 12 ,,Anforderungen an das Aufbringen und Ein-

bringen von Materialien auf oder in den Boden* zu beachten.

Im gegebenen Fall ist eine freie Verwertung des anfallenden Bodenmaterials dann moglich, wenn die
Vorsorgewerte nach Anhang 2, Abschnitt 4 der BBodSchV und die Bestimmungen des § 12 eingehal-
ten werden. Auch eine landwirtschaftliche Folgenutzung - vor Ort oder auf einem anderen Gelénde -
auf den aufgebrachten durchwurzelbaren Bodenzonen der Verwertungsflidche ist dann ausgenommen,

wenn die Schadstoffgehalte 70% der Vorsorgewerte iiberschreiten.

Die Boden des Geschiebelehms sind fiir die landwirtschaftliche Folgenutzung nicht geeignet. Die
Verwertung des Ober- und Unterbodens gemdl3 § 12 BBodSchV kann erst nach einer chemischen Un-

tersuchung auf die geforderten Schadstoffparameter bewertet werden.
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9.4 Weitere Angaben zur Verwertung bzw. zur Entsorgung von Aushubmaterial

9.4.1 Allgemeines

Fiir den Fall, dass das untersuchte Bodenmaterial ausgehoben wird, ist es stofflich zu verwerten.

9.4.2 Priifung der Verwertbarkeit

Das untersuchte Bodenmaterial erfiillt die Voraussetzungen der Verwaltungsvorschrift des UM Ba-
den Wiirttemberg fiir die Verwertung von als Abfall eingestuften Bodenmaterials vom

14.03.2007 (VwV Bodenverwertung).

Kann das Material nicht am Herkunftsort wiederverwendet werden, sind im Falle seiner Entsor-
gung (Verwertung oder Beseitigung) die oben zitierten gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und es
ist die folgende Vorgehensweise mit den fiir die Verwertung zustéindigen Amtern abzustimmen. Fiir
die Verwendung von Bodenmaterial in oder auf einer durchwurzelbaren Bodenschicht oder zu deren

Herstellung ist § 12 der BBodSchV maligebend.

In Abhéngigkeit von den festgestellten Schadstoffgehalten wird der zu verwertende Boden Einbaukon-
figurationen zugeordnet. Die Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 stellen die Obergrenze der jeweiligen Ein-
bauklasse bei der Verwendung von Boden im Erd-, Stralen-, Landschafts- und Deponiebau (z.B. Ab-
deckungen) sowie bei der Verfiillung von Baugruben und RekultivierungsmaBnahmen dar. Bei Uber-
schreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist die Deponieverordnung anzuwenden, da dann das Bodenma-
terial nur noch innerhalb von zugelassenen Deponien verwertet oder beseitigt werden kann. Aus dem
Lageplan in Anlage 2.1 ergibt sich die Zuordnung der untersuchten Boden zur Klassifizierung nach

VwV Bodenverwertung.

Die Bodenmischprobe des Geschiebelehms (MP Geschiebelehm) hilt die Schadstoffgehalte (s. An-
hang 5: Analysenergebnisse des Labors) die in der VwV Bodenverwertung Tab. 6.1 zitierten Zuord-

nungswerte Z0 ein.
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9.4.3 Wiederverwendungs- und Verwertungskonzept

Die schluffigen und tonigen Boden (Geschiebelehm, Beckenablagerungen, Unterboden) sind fiir eine
Wiederverwendung vor Ort im unverbesserten Zustand nur dort geeignet, wo keine hohen Anforde-
rungen an die Tragféhigkeit des Untergrunds, z.B. in Griinflachen, gestellt werden. Der Oberboden ist
primédr zur Verwertung innerhalb der Grundstiicke im Baugebiet zu verwenden. Die kiesigen und san-
digen Schmelzwassersedimente konnen vor Ort wiederverwendet werden. Die Erwerber von Grund-
stiicken sind auf die oben beschriebenen Anwendungen der gesetzlichen Regelungen und Sachverhalte

im Umgang mit dem ausgehobenen Boden hinzuweisen.

Zu empfehlen ist die Erstellung eines konkretisierten Wiederverwendungs- und Verwertungskonzepts
im Zusammenhang mit der ErschlieBungsplanung, aus der die Massenbewegungen fiir Bodenverwer-
tung hervorgehen. Unter Beriicksichtigung bautechnischer und bodenmechanischer Erfordernisse las-
sen sich dann Bereiche ausweisen, in denen Bodenmaterial abzutragen, und solche, in denen Boden-
material einzubringen ist. Die sich daraus ergebende Massenbilanz zeigt auf, ob und in welchem Um-

fang tliberschiissiges Bodenmaterial zu entsorgen ist.

Das Bodenmaterial des Geschiebelehms (VwV Bodenverwertung Z 0) kann z.B. in einer Kiesgrube
zur Rekultivierung verwertet werden. Das Oberbodenmaterial ist primér zur Verwertung innerhalb der
Grundstiicke bzw. innerhalb des Baugebiets zu verwenden. Uberschiissiges Bodenmaterial kann dann
abschlieflend getrennt als Haufwerk bereitgestellt und hinsichtlich der Verwertung beprobt und klassi-

fiziert werden.

Die Verwertungsmoglichkeiten sind im unmittelbaren zeitlichen Bezug zum Anfall des zu entsorgen-

den Bodenmaterials zu recherchieren.

Beim Aushub und Lagerung des Oberbodenmaterials sind ferner die Anforderungen der Bodenschutz-

mafinahmen der DIN 19 731 und DIN 18 915 zu beachten.

Hinweis: Da die annehmende Verwertungsstelle i.d.R. die Annahmekriterien und —bedingungen fest-
legt, ist die Annahme des zu verwertenden Bodenmaterials nicht garantiert. Gegebenfalls ist die Be-
probung des Bodenmaterials als Haufwerk und die Untersuchung weiterer chemischer Parameter
erforderlich. Die Verwertungsmoglichkeiten sind im unmittelbaren zeitlichen Bezug zum Anfall des zu

entsorgenden Bodenmaterials zu recherchieren.
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10 Schlussbemerkungen

Das vorliegende Gutachten beschreibt den Baugrund fiir das ErschlieBungsvorhaben ,,Bildeschle in
Fleischwangen und die von uns empfohlenen baulichen Mainahmen und die weitere Vorgehensweise,

soweit dies nach dem gegenwértigem Planungs- und Erkundungsstand abzusehen ist.

Es beruht auf den Untersuchungsergebnissen von 10 Rammkernsondierungen, fiinf Baggerschiirfen
und drei Rammsondierungen. An vier Bodenproben wurden bodenmechanische Versuche durchge-

fiihrt. Eine Bodenmischprobe wurde auf Schadstoffe untersucht und klassifiziert.

Abweichungen von diesen punktuell festgestellten Untersuchungsverhiltnissen kénnen nicht ausge-
schlossen werden. Das Gutachten ist allein zur Verwendung durch den Auftraggeber bestimmt, eine

Haftung gegeniiber Dritten wird ausgeschlossen. Das Gutachten ist nur in seinen gesamten Umfang

giiltig.
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Neuhaldenstr. 15 Anhang:

388214 Ravensburg

Tel.: 0751/76 30 17
Fax.: 0751/76 30 18

FlieBgrenze in %

Zustandsgrenzen Nr. 1 Entnahmestelle: ~ SCH 3
nach DIN EN ISO 17892-12 (DIN 18122)
Bodenart: T,u4,s2,g9
Projekt-Nr.: 20/063
Tiefe: 2,9-32m
Bauvorhaben: EV Bildeschle Fleischwangen
Art der Entnahme:  gestort
Priifer: S .Wahl Datum: 14.07.2021 Entn. am: 21.05.2021
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr. 4 3 2 5 6 7
Zahl der Schliage 18 28 38
Feuchte Probe + Behilter [a] 26,94 28,99 27,21 20,91 21,22 12,16
Trockene Probe + Behilter [a] 24,99 26,82 25,43 20,63 20,93 11,88
Behilter [a] 19,81 20,60 19,91 19,43 19,54 10,68
Wasser [a] 1,95 2,17 1,78 0,28 0,29 0,28
Trockene Probe [al 5,18 6,22 5,52 1,20 1,39 1,20
Wassergehalt [%] 37,6 34,9 32,2 23,33 20,86 23,33
39,0 Wassergehalt nat. w 17,3 %
T 380 X FlieBgrenze wL 35,7 %
; 37,0 Ausroligrenze wP 225 %
& 360 \ Uberkorn > 0,4ﬁmm 1] 10,0 %
‘é’a 35,0 SN Wassergehalt Uberk. Wi 0,0 %
S 340 Wassergehalt < 0,4 mm 19,2 %
(2]}
© 33,0
= 32,0 Plastizitatsbereich w L bis w P
1.0 T \ \ | |
10 15 20 25 30 35 40 . . ‘ - |
Schlagzahl 0,0 10,0 20,0 300 400 500 600 700 80,0
Plastizitétszahl Ip 13,2 % we we
Konsistenszahl lc 1,39 fest L halbfest J— steif | weich — breiig flissig
korr. Konsistenzzahl Ici 1,25 128 100 075 050 025 000
Schrumpfgrenze W 19 %
50
40 //
ausgepragt /
X plastische
= Tone TA
= 30 rd
©
u mittelplastische
:"‘a ToneTM
:E 20 / Tone mit organischen
(2]} Beimengungen, organogene Tone OT
= leicht und ausgepragt
o plastische A} zusammendriickbare Schiuffe UA
Tone TL mit organi-
| ] schen Beimen-
Sand-Ton- ngen und organogene
10 misch o Schlu_ fe QU und mittel-
plastische Schluffe UM
S SOl
0
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Tiefe: 0,4-0,9 0,9-2,9 3 Q3
k n. Beyer [m/s] 1.5-107° 2.5-107 2 =
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Kugel

Schlegel

Wunderer
KSW-Beratende Geologen und Ingenieure

Anhang 3

Ergebnisse der Versuche mit der dynamischen Lastplatte
nach TP BF-StB,Teil B 8.3



KSW

Neuhaldenstrale 15
88214 Ravensburg

Fon: 0751-76301 / Fax: 0751-763018

Auftraggeber:
Bauvorhaben:

Lage Prifpunkt:

EV Bildeschle Fleischwangen

SCH 2

Kugel
Schlegel
Wunderer

KSW - Beratende Geologen und Ingenieure

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemaR TP BF-StB Teil B 8.3

Schicht:
Bodenart:
Bodengruppe:

Bemerkungen Ggf. Konsistenz:
Ausgefiihrt durch: Wetter/Temperatur: bewdlkt, nass, 20° C
Prifdatum/Uhrzeit: 07.07.2021 09:24 Datensatznummer: 97
Geratenummer: 090620113362 Hersteller: TERRATEST GmbH
Setzung Setzung Setzung Mittelwert Evd Geforderter | Differenz siv-Wert Geforderter
s4 s5 s6 (mm) (MN/m?) Evd Evd (ms) Ev2
(mm) (mm) (mm) (MN/m?) (MN/m2) (MN/m?)
0,614 0,572 0,550 0,579 38,9 25,0 13,9 2,521 45,0
0,00-
-0,10 4
_ -0,20
E
£ |
”g‘n -0,30
§ 4
@ 0,40
-0,50 A
-0,60
0,00 10,00 20,00
Zeit t [ms]
08.07.2021 15:05-V 2.4.8.0 Seite 1/ 1




KSW X Kugel
Neuhaldenstralde 15 Schlegel

88214 Ravensburg
Fon: 0751-76301 / Fax: 0751-763018 Wunderer .
KSW - Beratende Geologen und Ingenieure

Dynamischer Plattendruckversuch
Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gema TP BF-StB Teil B 8.3

Auftraggeber: Schicht:

Bauvorhaben: EV Bildeschle Fleischwangen Bodenart:

Lage Prifpunkt: SCH 3 Bodengruppe:

Bemerkungen: Ggf. Konsistenz:

Ausgefiihrt durch: Wetter/Temperatur: bewdlkt, nass, 20° C

Prifdatum/Uhrzeit: 07.07.2021 09:58 Datensatznummer: 98

Geratenummer: 090620113362 Hersteller: TERRATEST GmbH

GPS Koordinaten: 47° 52.8950N, 9° 28.5692E UTM Koordinaten: E 32 535600 N 5303249

Setzung Setzung Setzung Mittelwert Evd Geforderter | Differenz siv-Wert Geforderter
s4 s5 s6 (mm) (MN/m?) Evd Evd (ms) Ev2

(mm) (mm) (mm) (MN/m?) (MN/m?) (MN/m?)
1,545 1,541 1,554 1,547 14,5 25,0 -10,5 | 4885 45,0

Setzung s [mm]

0,00 ' 10,00 ' 20,00
Zeitt [ms]

)
N\
\ \

GeoBasis-DE/BKG (©2009) Bikder © 2021 is-DE/EKG. Maxar Technalogies | N ¢ Fehler bei Goagle Maps melden

08.07.2021 15:05-V 2.4.8.0 Seite 1/1




KSW X Kugel
Neuhaldenstralde 15 Schlegel

88214 Ravensburg
Fon: 0751-76301 / Fax: 0751-763018 Wunderer ‘
KSW - Beratende Geologen und Ingenieure

Dynamischer Plattendruckversuch
Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gema TP BF-StB Teil B 8.3

Auftraggeber: Schicht:
Bauvorhaben: EV Bildeschle Fleischwangen Bodenart:
Lage Prifpunkt: SCH4 Bodengruppe:
Bemerkungen: Ggf. Konsistenz:
Ausgefiihrt durch: Wetter/Temperatur: bewdlkt, nass, 20° C
Prifdatum/Uhrzeit: 07.07.2021 10:46 Datensatznummer: 99
Geratenummer: 090620113362 Hersteller: TERRATEST GmbH
GPS Koordinaten: 47° 52.9294N, 9° 28.6172E UTM Koordinaten: E 32 535659 N 5303313
Setzung Setzung Setzung Mittelwert Evd Geforderter | Differenz S/v-Wert Geforderter
s4 s5 s6 (mm) (MN/m?) Evd Evd (ms) Ev2
(mm) (mm) (mm) (MN/m?) (MN/m?) (MN/m?)
1,007 0,955 0,941 0,968 23,2 25,0 -1,8 3,810 45,0
0,00
=
E
= -0,501
i
— sS4
S5
— S6
-1,00 1
0,00 ' 10,00 ' 20,00
Zeitt [ms]

Evd=23,2MN/m? (07.07.2021 10:46

Kartendaten ® 2027 GeoBasis-DE/BKG (82009) Bilder € 2021 , GeoBasis-DE/BKE, Maxar Tachnologies | N i Fehler bei Google Maps melden

08.07.2021 15:06 - V 2.4.8.0 Seite 1/1




KSW Kugel
Neuhaldenstralle 15 Schlegel

88214 Ravensburg
Fon: 0751-76301 / Fax: 0751-763018 Wunderer |
KSW - Beratende Geologen und Ingenieure

Dynamischer Plattendruckversuch
Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gema TP BF-StB Teil B 8.3

Auftraggeber: Schicht:
Bauvorhaben: EV Bildeschle Fleischwangen Bodenart:
Lage Prifpunkt: SCH5 Bodengruppe:
Bemerkungen: Ggf. Konsistenz:
Ausgefiihrt durch: Wetter/Temperatur: bewdlkt, nass, 20° C
Prifdatum/Uhrzeit: 07.07.2021 11:12 Datensatznummer: 100
Geratenummer: 090620113362 Hersteller: TERRATEST GmbH
GPS Koordinaten: 47° 52.8802N, 9° 28.6569E UTM Koordinaten: E 32 535710 N 5303222
Setzung Setzung Setzung Mittelwert Evd Geforderter | Differenz S/v-Wert Geforderter
s4 s5 s6 (mm) (MN/m?) Evd Evd (ms) Ev2
(mm) (mm) (mm) (MN/m?) (MN/m?) (MN/m?)
1,406 1,407 1,404 1,406 16,0 25,0 -9,0 4,453 45,0
0,00
= -0,50
E i
-1,00
i — sS4
S5
— S6
0,00 ' 10,00 ' 20,00
Zeitt [ms]

%
N5
%

wa ® 2027 GeoBasis-DE/BKG (©2009) Bilder @ 2021 3asis- s E ‘Fehler bei Google Maps melden

08.07.2021 15:06 - V 2.4.8.0 Seite 1/1




KSW

Neuhaldenstrale 15
88214 Ravensburg

Fon: 0751-76301 / Fax: 0751-763018

Auftraggeber:
Bauvorhaben:

Lage Prifpunkt:

Bemerkungen

EV Bildeschle Fleischwangen

Ausgefiihrt durch:

Prifdatum/Uhrzeit: 07.07.2021 11:49
Geratenummer:
GPS Koordinaten:

SCH 6

090620113362
47° 52.8327N, 9° 28.6599E

UTM Koordinaten:

Kugel
Schlegel
Wunderer

KSW - Beratende Geologen und Ingenieure

Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemaR TP BF-StB Teil B 8.3

Schicht:
Bodenart:
Bodengruppe:
Ggf. Konsistenz:
Wetter/Temperatur: bewdlkt, nass, 20° C
Datensatznummer: 101
Hersteller:

TERRATEST GmbH

E 32 535714 N 5303134

Setsz:ng Setszsung Set:émg Mittelwert Evd Gefclnzr\(/j((‘erter Diflgevrgnz S/v-Wert Gef(I)Er\(/jzerter
2
(mm) (mm) (mm) (mm) | (MNI?)  anmz) | oanmz) | ™S L unime)
1,088 1,082 1,083 1,084 20,8 25,0 -4,2 3,774 45,0
0,00
E‘ 4
W 0,50
] — 54
-1,00 _22
0,00 10,00 20,00
Zeitt [ms]

08.07.2021 15:06 - V 2.4.8.0

Gemeindehalle

ngen | Fehler bei Google Maps melden

Seite 1/ 1




Probenahmeprotokoll fiir Feststoffproben Anhang 4

Projekt: EV Bildeschle Fleischwangen von: Kugel Schlegel Wunderer GbR

Entnahmeort Anschrift/FIst-Nr. | Fist.-Nr. 311, 316 und 323 Fleischwangen
Stelle/Koordinaten s. GA

(evtl.: Situationsskizze auf der Ruckseite)

Probenbenennung Bezeichnung, Labornummer | MP Geschiebelehm

Datum | 07.07.2021

Probenart (Baustoff/Boden/Abfall) | Boden

Volumen, Lagerungsverhaltnisse
Zustand, Menge (anstehend, Mulde, Haufwerk, Container, | anstehend
abgedeckt, Giberdacht)

S. Wahl 3
Probennehmer/Unterschrift i 'L'J&f"-..J

l;

Entnahmeart AufschluBart | g ot
(Schurf, Sondierung, Bohrstock, Béschung)

AufschluRinnendurchmesser | 0,5 * 2,0 m

Entnahmegerat (Spatel,
Ausstechzylinder, Bohrstock)

Spatel

- Probenart nach DIN 4021
Guteklasse (gestorte Probe: 4, ungest. Probe: 3) 4
Einzelprobe Menge v, g/ml | Entnahmetiefe von............ m bis.......... m u.GOK
1 Sammelprobe aus Entnahme-Menge 6333 g Probe Entnahmetiefe:
Homogenisierung. ~  ja SCH 1........VON.......1,5 M bis.......2,0 m u.GOK
3 Mischproben aus Art: Schittkegel | T T iR ’ R ’ '
jeweils 15 Teilung nein SCH2......... von....... 2,4 mbis........ 3,7 m u.GOK
Einzelproben Art: SCH3........ von....... 29mbis........ 3,6 m u.GOK
Proben-Menge 6333 g
Probenmerkmale Schichtenbezeichnung/ .
. Geschiebelehm
Bodenhorizont
Schluff, tonig, schwach sandig bis stark sandig,
Zusammensetzung Kiesi
iesig
Farbe | beige
Feuchtegehalt

schwach feucht bis feucht
(trocken-schwach-stark-feucht-naR)

Konsistenz/Dichte | halbfest bis fest

organoleptischer Befund | unauffallig

Uberkornanteil (abgeschatzt) | -
(nicht beprobtes Korn) 5-10 %

Konservierung Gefal | 51 Eimer

Transport (kihl, Kiihlbox, verdunkelt) | Kihl, dunkel

Ruckstellung nein Ort
Ubergabe an Labor Datum: 13.07.2021 Art | Abholung
Rahmenbedingungen Anlaf} (Restbelastung, Verwertung,

Erkundung, Schadensfall) Verwertung

Nutzung der Flache best./geplant | Acker/Bebauung
Art der Oberflache

(Bewuchs, Versiegelung, Uberbauung)

Boden, Getreide

Witterung/Temperatur | bewdlkt, nass 20°C

Vor-Ort-Messungen | keine

Vermutete Schadstoffe (Parameter) | Analyse auf VwV Bodenverwertung




Erstellt: 20.07.2021 i.A. Melanie Heidenberger Customer Service.

Freigegeben: 20.07.2021 i.V. Peter Breig Projektleiter.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Giittinger StralRe 37 D-78315 Radolfzell

Kugel Schlegel Wunderer
Neuhaldenstr. 15
88214 Ravensburg

Radolfzell, den 20.07.2021

Ihr Auftrag/Projekt: EV Bildeschle Fleischwangen
Ihr Bestellzeichen: --
Ihr Bestelldatum: 13.07.2021

Prifzeitraum von 14.07.2021 bis 19.07.2021
erste laufende Probenummer 210832085
Probeneingang am 14.07.2021

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN 19747.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.V. Peter Breig
Projektleiter

INSTITUT

Anhang 5

FRESENIUS

Priifbericht 5374414
Auftrags Nr. 5841184
Kunden Nr. 10003670 (( DAKKS
Deutsche
Peter Breig Akkreditierungsstelle

Telefon +49 7732/94162-30
Fax +49 89/12504064090-90
peter.breig@sgs.com

Industries & Environment

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Guttinger StraRe 37
D-78315 Radolfzell

i.A. Melanie Heidenberger
Customer Service

D-PL-14115-02-00
D-PL-14115-03-00
D-PL-14115-06-00
D-PL-14115-07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Seite 1 von 5

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Prii beziehen sich und den Zeitpunkt der Durchfithrung der Priifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
offentli und Vervielfa und 2u sowie deren g in sonstigen Fallen bediirfen unserer
schriflichen Genehmigung
aftsfii Alida Scholtz, Wim van Loon, Sitz der T HRB 21543




Erstellt: 20.07.2021 i.A. Melanie Heidenberger Customer Service.

Freigegeben: 20.07.2021 i.V. Peter Breig Projektleiter.

EV Bildeschle Fleischwangen

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht Nr. 5374414
Auftrag Nr. 5841184

Seite 2 von 5
20.07.2021

Probe 210832085

MP Geschiebelehm

Eingangsdatum: 14.07.2021 Eingangsart
Parameter Einheit Ergebnis
Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 86,5
Cyanide, ges. mg/kg TR <0,1
Metalle im Feststoff :

Konigswasseraufschlu®

Arsen mg/kg TR 8

Blei mg/kg TR 10
Cadmium mg/kg TR <0,2
Chrom mg/kg TR 29
Kupfer mg/kg TR 19
Nickel mg/kg TR 27
Quecksilber mg/kg TR <0,1
Thallium mg/kg TR 0,2
Zink mg/kg TR 46
KW-Index C10-C40 mg/kg TR <10
KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10
EOX mg/kg TR <0,5
LHKW Headspace :

Chlorethen mg/kg TR <0,010
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005
trans-1,2-Dichlorethen  mg/kg TR < 0,005
Dichlormethan mg/kg TR < 0,005
Tetrachlormethan mg/kg TR < 0,005
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR < 0,005
Trichlorethen mg/kg TR < 0,005
Tetrachlorethen mg/kg TR < 0,005
Trichlormethan mg/kg TR < 0,005

Summe nachgewiesener mg/kg TR -
LHKW

Probenmatrix

Boden

durch IF-Kurier abgeholt

Bestimmungs-
grenze

0,1
0,1

N}

N =

10
10
0,5

0,01

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

Methode Lab Beurteilung

DIN EN 14346 HE
DINENISO 17380 HE

DIN EN 13657 HE
DINENISO 11885 HE
DINENISO 11885 HE
DINENISO 11885 HE
DINENISO 11885 HE
DINENISO 11885 HE
DINENISO 11885 HE
DIN EN ISO 12846  HE
DIN EN ISO 17294-2 HE
DINENISO 11885 HE

DIN EN 14039 HE
DIN EN 14039 HE
DIN 38414-17 HE

DIN ENISO 22155 HE
DINENISO 22155 HE
DIN EN ISO 22155 HE
DIN EN ISO 22155  HE
DIN ENISO 22155 HE
DIN ENISO 22155 HE
DINEN ISO 22155 HE
DIN EN ISO 22155 HE
DIN ENISO 22155  HE

HE
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Probe MP Geschiebelehm

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze

BTEX Headspace :

Benzol mg/kg TR <0,01 0,01 DIN ENISO 22155 HE
Toluol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
Ethylbenzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
1,2-Dimethylbenzol mg/kg TR <0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
1,3+1,4-Dimethylbenzol mg/kg TR <0,02 0,02 DIN EN ISO 22155 HE
Styrol mg/kg TR <0,01 0,01 DIN ENISO 22155 HE
iso-Propylbenzol mg/kg TR <0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
Summe nachgewiesener mg/kg TR - HE
BTEX

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE
PCB :

PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 118 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - DIN EN 15308 HE
Summe PCB mg/kg TR - HE

nachgewiesen
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Probe MP Geschiebelehm

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
pH-Wert 8,6 DIN EN ISO 10523 HE
Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 62 1 DIN EN 27888 HE
(25°C)

Chlorid mgl/l 1,2 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE
Sulfat mg/| 3 1 DIN EN ISO 10304-1 HE
Cyanide, ges. mg/| < 0,002 0,002 DIN EN ISO 14403-2 HE
Phenol-Index, wdf. mgl/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE

Metalle im Eluat :

Arsen mg/| < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Blei mg/| < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE

Chrom mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Kupfer mg/| < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Nickel mg/| < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Quecksilber mg/| < 0,0002 0,0002 DINENISO 12846 HE

Zink mg/| < 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:

DIN 38414-17 1981-05

DIN EN 12457-4 2003-01

DIN EN 13657 2003-01

DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 14346 2007-03

DIN EN 15308 2016-12

DIN EN 27888 1993-11

DIN EN ISO 10304-1 2009-07

DIN EN ISO 10523 2012-04

DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN ISO 12846 2012-08, Einsatz des Verfahrens ohne Verwendung des fiir Wasserproben eingesetzten
Konservierungsmittels Bromat.

DIN EN ISO 12846 2012-08

DIN EN ISO 14402 1999-12

DIN EN ISO 14403-2 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 2014-12

DIN EN ISO 17380 2013-10

DIN EN ISO 22155 2016-07

DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz geman den
oben genannten Kurzeln sind aufgefihrt unter
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http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird
ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun%sbe renzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Ori%inal. Wenn das Dokument
digital Ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben .
ausschlieBlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern iberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflir:r?tgn.t Jedg nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des dueren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich

eahndet werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurdefn ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fiir den reprasentativen Charakter der Probe bezlglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieRlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft libernimmt keine Haftung fiir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).



Kugel
Schlegel

Wunderer
KSW - Beratende Geologen und Ingenieure Fotodokumentation: EV Bildeschle Fleischwangen Anhang 6

=

Kies s 1 , m

%

unter de kieign thtung |
steht Geschiebelehm an,
Wasser wurde ausgeraumt

|Geschiebelehm| wasserfiihrende kiesige
Einschaltung bei 2,8-3,0 m
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Kies bis 1,1 m u. Gel

Geschiebelehm bis

zur Entufe 3,7m

schwach steiniger,
sandiger Kies

AN

Gechiebelehm

R\
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SCH 3

Plattendruckversuch
mit der dynamischen
Lastplatte in 0,6 m
Tiefe

Geschiebelehm
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e

kiesiger Sand e PRNSESC iy = AN Schurf fallt

X7 sl AN S A : Wasserzutritt im
Schurf

Seite 4 von 6



Kugel
Schlegel
Wunderer
RSW - Beralende Geologen und Ingenieure Fotodokumentation: EV Bildeschle Fleischwangen Anhang 6

)

Sand bis 2,0 m u. Gel.

nasses, kiesiges
Bodenmaterial

starker Wasserzuflss im
Schurf
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Geschiebelehm [&

sandiger Kies |

&

Geschiebelehm ab 2,9 m u. Gel.
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Hochwasserrisikomanagement-Abfrage

Im Folgenden erhalten Sie das Ergebnis zu lhrer Abfrage an der von lhnen gewahlten Koordinate.

Weitere ausfiihrliche Informationen zum Thema Hochwasserrisiko-Management in Baden-Wiirttemberg sind unter www.hochwasserbw.de zu finden.

gedruckt am 16.07.2021

¥ Information zu Uberflutungsflichen und -tiefen ‘

Ost |535727
Nord [5303289
Das Lagebezugssystem ist ETRS89 (EPSG 25832)

Gemeinde Fleischwangen

Kreis Ravensburg
Regierungsprasidium Reg.-Bez. Tiibingen
Gewassereinzugsgebiet  Ostrach oh. Wilhelmsdorfer Kanal

| UF | UT[m] | WSP [m ii. NHN]
10-shrliches Hochwasser (HQ1o) [l - | -
50-jahrliches Hochwasser (HQsz¢) - - -
100-jihrliches Hochwasser (HQqqp) | 3¢ - -
Extrem Hochwasser (HQextrem) | of | 0,1m | 6235m
UF: Uberflutungsflachen, UT: Uberflutungsti WSP: \ i \
Hinweis: Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter kaufmannisch gerundet.
Uberflutungstiefen kleiner 10cm werden auf 10cm gerundet. Es ist zu beachten, dass
Werte in Gebauden mit Unsicherheiten behaftet sind.

Das Héhenbezugssystem fiir alle Hohenangaben ist DHHN2016, Hohenstatus (HST)
170, EPSG 7837.

mégliche Anderung /
M Fortschreibung



swahl
Textfeld
Anhang 7


¥ Geléandeinformation

Gelandeinformation
der Hochwassergefahrenkarte 623,4 m G. NHN

Hinweise:

e Digitales Gelandemodell der Hochwassergefahrenkarte (HWGK-
DGM). Es wurden alle hydraulisch relevanten Strukturen (z. B.
terrestrisch vermessene Querprofile, Ddmme und Durchlésse) in
das DGM des Landes Baden-Wiirttemberg eingearbeitet.

Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter kaufmannisch

gerundet. Es ist zu beachten, dass Werte innerhalb von

Gebauden mit Unsicherheiten behaftet sind.

e Das Hohenbezugssystem fiir alle Hohenangaben ist DHHN2016,
Hohenstatuszahl (HST) 170, EPSG 7837

e Das Lagebezugssystem ist ETRS89 (EPSG Code 25832)

¥ Dokumente

Zu der markierten Koordinate konnten folgende Dokumente gefunden werden:

Endfassung

Uberflutungsflichen-Karte M10.000
e HWGK_UF_M100_180092.pdf

Uberflutungstiefen-Karte HQ100 M10.000
e HWGK_UT100_M100_180092.pdf

Hochwasserrisikokarte (HWRK)

Hochwasserrisikobewertungskarte (HWRBK)

Hoch risikosteckbrief (HWRSt)
o HWRK_GMD_8436032_Fleischwangen.pdf

MaBnahmenbericht — Allg ine Beschreibung der MaRnah und des Vorgehens
¢ HWRM_Massnahmenbericht_Allgemeine_Beschreibung_2018-12-11.pdf

MaBnahmenbericht — Anhang I: MaBnahmen auf Ebene des Landes Baden-Wiirttemberg
¢ HWRM_Massnahmenbericht_Anhang1.pdf

MaBnahmenbericht — Anhang Il: MaBnahmen nicht kommunaler Akteure
¢ HWRM_Massnahmenbericht_Anhang2_GMD_8436032_Fleischwangen.pdf
MaBnahmenbericht — Anhang lll: Verbale Risikobeschreibung und -bewertung

Der Anhang Ill setzt sich aus der verbalen Risikobeschreibung und -bewertung, den MaBnahmen der Kommune und dem zugehdrigen Stand des
Hochwasserrisikosteckbriefs fiir ein Gemeindegebiet zusammen.

o HWRM_Massnahmenbericht_Anhang3A_Verbale_Risikobeschreibung_GMD_8436032_Fleischwangen.pdf

MaRnak b

icht — Anh; Ill: MaBnahmen der Kommunen
o HWRM_Massnahmenbericht_Anhang3B_Massnahmen_GMD_8436032_Fleischwangen.pdf

MaRnah

icht — Anh; IlIl: Hoct risik kbriefe
Hinweis: Der hier aufgefiihrte Hochwasserrisikosteckbrief entspricht dem Stand der verbalen Risikobeschreibung- und Bewertung fiir das jeweilige Gemeindegebiet.
Zum Teil wurde bereits eine aktuellere Version erarbeitet, die oben unter Hochwasserrisikosteckbrief (HWRSt) bereits bereitgestellt ist.

¢ HWRM_Massnahmenbericht_Anhang3C_Steckbrief GMD_8436032_Fleischwangen.pdf

Blattschnittiibersichten

o HWGK_622-1_Ostrach-Kanzach_Blattschnitt_KartenTyp_1a_T2.pdf
o HWGK_622-1_Ostrach-Kanzach_Blattschnitt_KartenTyp_1b.pdf

sonstige Dokumente

Weiterfiihrende Informationen:
o Hochwassergefahrenkarten: Beschreibung der Vorgehensweise zur Erstellung von Hochwassergefahrenkarten in Baden-Wiirttemberg
o Hochwassergefahrenkarten: Beschreibung der Vorgehensweise zur Erstellung von Hochwassergefahrenkarten in Baden-Wiirttemberg
- Anlage

Kommune - Checkliste
Kommune - FAQ

¢ HWRM-MaBnahmenkatalog

o HWRM Optionales Titelblatt fiir Anhang Il
o HWRM Optionale Riickseite fiir Anhang IlI
e Lesehehilfe HWGK

o Hoch risike g 1tplane

e Kommune - Rii Idebogen

L

L

Quelle: LUBW. Die Nutzungsbedingungen des Umweltinformationssystem Baden-Wirttemberg entnehmen Sie bitte der Nutzungsvereinbarung.

Geobasisdaten: © LGL, www.lgl-bw.de.
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Projekt Anlage
EV Bildeschle, Fleischwangen 1
Darstelng  (Jbersichtslageplan
Auszug aus der digitalen
topographischen Karte der LUBW
MaBistab M 1 : 10 000
Bearbeiter R. Schi [ KUgeI
MaRstab - >chiege Schlegel
Gezeichnet To Wunderer
—:| -
0 200 400 m Datei GA_20_063_01_rs_Anlaged.cdr | KW Beratende Geologen und Ingenieure
Datum Neuhaldenstr. 15 Tel.. 0751-76 30 17
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Abgrenzung Flachmoai i
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320/1 F
Malstab j\
—:|
0 15 30m

s
32010 Ve

\396.40 Grundwassergleiche
~ mit Héhe U. NN

Grundwasser-
« flieRrichtung

-$— Grundwassermessstelle (P)
‘ f Drucksondierung (CPT)
Q— Rammkernsondierung (BS)
-$— Rammsondierung (DPH/DPM)
Ld Schurf (SCH)

&
Y Sickerversuch (SV)

| L 5-5‘39' Projekt Anlage
el EV Bildeschle, Fleischwangen 2.1

Darstellung

Lageplan mit Grundwasser- |,
Hin gleichenlinien am 19.07.2021

Grundlage Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS)
der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Wirttemberg (LUBW).

{ i 'i,’ | | e Die Planthemen wurden manuell zusammengefiigt,
\ SCHG6 N geringfuigige Maf3stabsabweichung ist méglich
) .'It N\ \ D k | ": A E[WGII]TEB‘IIUHQ'H MaRstab  p1 4 - 750 ’ |
v N AR A NN \ 3 : | _ uge
\ \ D Bearbeiter
Erweiferung Parkplaiz ity \ Turnhalle R. Schlegel schiegel
i I | | s T 7 S T 1 Gezeichnet g

| | | | 1 Irlsl el X , o Wunderer
\ L R ) 2\ = Datel GA_20_063_01_rs_Anlage2.cdr | KSW-Beratende Geologen und Ingenieure
=& £ Datum Neuhaldenstr. 15 Tel.: 0751-76 30 17
y \_ 16.08.2021 88214 Ravensburg  Fax.: 0751-76 30 18
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-$— Grundwassermessstelle (P)
‘ f Drucksondierung (CPT)
Q— Rammkernsondierung (BS)
-$— Rammsondierung (DPH/DPM)
Ld Schurf (SCH)

&
Y Sickerversuch (SV)

|| Projekt
EV Bildeschle, Fleischwangen

Anlage

2.2

Darstellung

Lageplan mit Grundwasser-
gleichenlinien am 11.08.2021

Grundlage

Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS)
der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Wirttemberg (LUBW).

Die Planthemen wurden manuell zusammengefiigt,
geringfuigige Maf3stabsabweichung ist méglich

MaBstab  n1 4 - 750 K I
Bearbeiter - Schlegel Schlegd
Gezeichnet T4 Wunderer

Datei

GA_20_063_01_rs_Anlage2.cdr

KSW-Beratende Geologen und Ingenieure

Datum

Neuhaldenstr. 15

16.08.2021 88214 Ravensburg

Fax.: 0751-76 30 18

Tel.: 0751-76 30 17
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Aufschlussart E:Q;n;ﬁ,r?,\??ggr;;f75_1 Nutzung Acker Lage s. Lageplan
Durchmesser 50 mm Bedeckung Bewuchs (Wintergerste?) | rechts 3535796
Methode Elektrohammer Reliefformtyp hoch 5304960
Zeitraum 18.02.2021 Neigung Bem.:
Bohrkernaufnahme S. Wahl Wélbung fus e | KSW

OK Ausbau = 624.52 m i. NN

1.00 Vollrohr
1.00 Filterrohr

B 0,0-0,4 O

B0,7-1,4 0

1.17 (623.12
1.40 (622.89

BS 5

prov. Ausbau: 3/4 " PVC

B 1,4-400

624,29 m U. NN
asee Oberboden, Schluff
My stark sandig, schwach tonig, humos, durchwurzelt, braun (OH Bkl 1
— - dunkelbraun, weich, stark feucht
- 0.40 (623.89)
— 1, Verwitterungszone, Unterboden, Sand
.o |\¢ stark schluffig, sehr schwach humos, sehr schwach tonig, (SU* Bkl 4
* 2. | & braun, steif, feucht
frtO|e 0.70 (623.59)
Soa. | ¢ Sand
0 e sehrschwach schluffig, schwach kiesig, beige - braun, SW Bkl 3
. © mitteldicht gelagert, stark feucht
.0 ;| 8\ __1.40 (622.89
o°* o [ ]
ek
o L]
Sl
e
.2 e
o - |
“o [
L]
70" |8 sandig, grau, mitteldicht gelagert, nass GW Bkl 3
o 5 H
5|8
o .5 .
50 o0 :
SRS
o ".|e
o' |s
©.%"[®* 4.00(620.29)

Projekt

EV Bildeschle, Fleischwangen

Anlage

3.2

Darstellung

Schichtprofil und Schichten-
beschreibung BS 5

MaRstab
1:50
Bearbeiter
S. Wahl Kugel
Gezeichnet T SChlegeI
o Wunderer
Proj.-Nr. 20/063 KSW - Beratende Geologen und Ingenieure
Neuhaldenstrae 15 Telefon: 07 51/76 30 17
Datei: GA_20_063_01_rs_Anlage3_2.bop | 88214 Ravensburg Telefax: 07 51/76 30 18
Datum: 21.07.2021 info@rv-ksw.de




Rammkernsondierung

Aufschlussart nach DIN EN ISO 22475-1 Nutzung Acker Lage s. Lageplan
Durchmesser 50 mm Bedeckung Bewuchs (Wintergerste?) | rechts 3535795
Methode Elektrohammer Reliefformtyp hoch 5304974
Zeitraum 18.02.2021 Neigung Bem.:
Bohrkernaufnahme S. Wahl Wélbung fus e | KSW

OK Ausbau = 623.98 m i. NN

1.00 Vollrohr
1.00 Filterrohr

B 0,0-0,4 O

B0,8-1,50

1.51(622.21) <
B 1,80

B 1,8-400

BS 6

prov. Ausbau: 3/4 " PVC
623,72 m Uu. NN
aaee Oberboden, Schluff
Mu'a stark sandig, schwach tonig, humos, durchwurzelt, braun OH Bkl 1
& - dunkelbraun, weich, stark feucht

.. 0.40 (623.32)
Unterboden, Schiuff

wie
]
| ©
1| ©
o
i

““|\6 stark sandig, schwach tonig, sehr schwach humos, braun, (UL SU* Bkl 4

o 8 weich, feucht

-1 0.70 (623.02)

2ele Sand
L]

schwach kiesig, schwach schluffig, beige - grau, mitteldicht (SW Bkl 3

1 gelagert, stark feucht
1.50 (622.22)

- \e Flachmoor, Torf
.o *  stark schluffig, dunkelbraun - schwarz, weich, feucht
. - 1.80 (621.92

o .
0 .
2|4
o o-|s
o 0 . :
. (] :
.0 e Kies
o] E sandig, grau, mitteldicht gelagert, nass GW Bkl 3
sO V- |
- 3
S
o [o|e
W e 4.00(619.72)

Projekt Anlage
EV Bildeschle, Fleischwangen 3.3
Darstellung

Schichtprofil und Schichten-
beschreibung BS 6

MaRstab
1:50
Bearbeiter
S. Wahl Kugel
Gezeichnet T SChlegeI
o Wunderer
Proj.-Nr. 20/063 KSW - Beratende Geologen und Ingenieure
Neuhaldenstrae 15 Telefon: 07 51/76 30 17
Datei: GA_20_063_01_rs_Anlage3_3.bop | 88214 Ravensburg Telefax: 07 51/76 30 18
Datum: 21.07.2021 info@rv-ksw.de




Aufschlussart E:Qf,ngﬁﬁ,r?ﬁ?ggrggf75_1 Nutzung Acker Lage s. Lageplan
Durchmesser 50 mm Bedeckung Bewuchs (Wintergerste?) | rechts 3535786
Methode Elektrohammer Reliefformtyp hoch 5304979
Zeitraum 18.02.2021 Neigung Bem.:
Bohrkernaufnahme S. Wahl Wélbung fus e | KSW

OK Ausbau = 624.08 m i. NN

BS 7

1.00 Vollrohr
1.00 Filterrohr prov. Ausbau: 3/4 " PVC
623,82 m U. NN
aaee Oberboden, Schluff
My stark sandig, schwach tonig, humos, durchwurzelt, dunkeloraun [OH Bkl 1
e - braun, weich, feucht
c.oec |8 0.40 (623.42
| - =a]s Unterboden, Sand
0.86 (622.96 " o stark schluffig, beige - braun - dunkelbeige, mitteldicht SU* Bkl 4
n gelagert, steif, feucht
| 0 |8\ 0.80(623.02
il o - Sand
o | . schwach kiesig, beige, mitteldicht gelagert, stark SW Bkl 3
‘. L4

1.80 (622.02)

2.00 (621.82)

W 1.60 (622.22)

feucht

Mudde, schluffig
organisch, sandig, schwach steinig, tonig, dunkelbraun
- schwarz, weich, feucht

Kies
sandig, beige - grau, mitteldicht gelagert, nass

Projekt

EV Bildeschle, Fleischwangen

Anlage

3.4

Darstellung

Schichtprofil und Schichten-
beschreibung BS 7

MaRstab
1:50
Bearbeiter
S. Wahl Kugel
Gezeichnet T SChlegeI
o Wunderer
Proj.-Nr. 20/063 KSW - Beratende Geologen und Ingenieure
Neuhaldenstrae 15 Telefon: 07 51/76 30 17
Datei: GA_20_063_01_rs_Anlage3_4.bop | 88214 Ravensburg Telefax: 07 51/76 30 18
Datum: 21.07.2021 info@rv-ksw.de




Rammkernsondierung

Aufschlussart nach DIN EN ISO 22475-1 Nutzung Acker Lage s. Lageplan
Durchmesser 50 mm Bedeckung Bewuchs (Wintergerste?) | rechts 3535778
Methode Elektrohammer Reliefformtyp hoch 5304981
Zeitraum 18.02.2021 Neigung Bem.:
Bohrkernaufnahme S. Wahl Wélbung fus e | KSW

OK Ausbau = 624.29 m i. NN

1.00 Volirohr
1.00 Filterrohr

BS 8

prov. Ausbau: 3/4 " PVC

624,05 m U. NN

aa®e Oberboden, Schluff
stark sandig, schwach tonig, humos, durchwurzelt, dunkelbraun [OH Bkl 1

- braun, weich, stark feucht
o 0.40 (623.65)
Unterboden, Schluff

1.14 (622.91) <pr |

B0,7-1,80 m

o
e

0. ° stark sandig, schwach kiesig, sehr schwach humos, braun, UL Bkl 4
.o - |8 steif, feucht
o°* + | e\ 0.70(623.35)
io0..|s Sand
© ° | s schwach kiesig, beige - dunkelbraun, mitteldicht gelagert, SW Bkl 3
-+ N\e nass
| &\__1.50(622.55)
[

o Sand
\beige - grau, mitteldicht gelagert, nass
1.80 (622.25)

oo
sandig, grau - beige, mitteldicht gelagert, nass GW Bkl 3

2.00 (622.05)

Projekt

EV Bildeschle, Fleischwangen

Anlage

3.5

Darstellung

Schichtprofil und Schichten-
beschreibung BS 8

Datei: GA_20_063_01_rs_Anlage3_5.bop
Datum: 21.07.2021

Neuhaldenstrae 15
88214 Ravensburg

MaRstab
1:50
Bearbeiter
S. Wahl Kugel
Gezeichnet Schlegel
To Wunderer
Proj.-Nr. . f
20/063 KSW - Beratende Geologen und Ingenieure

Telefon: 07 51/76 30 17
Telefax: 07 51/76 30 18
info@rv-ksw.de




Aufschlussart E:Q;n;ﬁ,r?,\??ggr;;f75_1 Nutzung Acker Lage s. Lageplan
Durchmesser 50 mm Bedeckung Bewuchs (Wintergerste?) | rechts 3535790
Methode Elektrohammer Reliefformtyp hoch 5304941
Zeitraum 18.02.2021 Neigung Bem.:
Bohrkernaufnahme S. Wahl Wélbung fus e | KSW

OK Ausbau = 626.52 m i. NN

2.00 Vollrohr

2.00 Filterrohr

BS 9

prov. Ausbau: 3/4 " PVC

stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, humos, [OH Bkl 1

durchwurzelt, dunkelbraun - braun, weich, feucht

I Unterboden, Verwitterungszone, Sand

. e stark schluffig, kiesig, humos, braun - rostbraun,
: steif, feucht
0.80 (624.74

sandig, beige - blau, mitteldicht gelagert, schwach
feucht, bei 2 m stark feucht

sandig, grau - blau, mitteldicht gelagert, nass

625,54 m U. NN
B 0,0-0,4 O asee Oberboden, Schluff
My,
oo R 0.40 (625.14)
—] .O. -.
i © o |e
- ° . ]
B0.8-2,00 1| © : KIeS
i : o H
B 2,0-4,0 O i g - E
2.00 (623.54) ‘:‘ *20|*  2.00(623.54)
e e
j+° ol
IR
2.77 (622.77) ‘H .0 :
i . .
il . - |s Kies
4 O °* 03
L, | e
o ole
0. . :
o "« |9
‘o |8
o .|e
Sk

4.00 (621.54)

Projekt

EV Bildeschle, Fleischwangen

Anlage

3.6

Darstellung

Schichtprofil und Schichten-
beschreibung BS 9

MaRstab

1:50
Bearbeiter
S. Wahl Kugel
Gezeichnet T SChlegeI
o Wunderer
Proj.-Nr. 20/063 KSW - Beratende Geologen und Ingenieure
Neuhaldenstrae 15 Telefon: 07 51/76 30 17
Datei: GA_20_063_01_rs_Anlage3_6.bop | 88214 Ravensburg Telefax: 07 51/76 30 18
Datum: 21.07.2021 info@rv-ksw.de
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